Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung

Planungs- und
Verlegeratgeber

fir die Fliesen-, Naturstein-
und Estrichverlegung

Verschiedene Untergrinde, Materialien und Bereiche stellen
oft eine Herausforderung beim Abdichten und Verlegen von
Fliesen und Platten dar. Wir zeigen lhnen, worauf es ankommt
und mit welchen Systemen Sie sicher zum Erfolg gelangen.
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Sicher die Lésung. Fir jede Anforderung.

In Zeiten, in denen das Sanieren, Renovieren und Modernisieren immer mehr an
Bedeutung gewinnt, ist es wichtig, auf Produkisysteme zu sefzen, die fir jede nur
denkbare Anforderung geeignet sind. Bei SCHOMBURG finden Sie all diese
Systeme in Form von innovativen und bestens aufeinander abgestimmten Produkten.

Dieser Verlegeratgeber soll hnen als praktischer Helfer zur Seite stehen und lhnen
die Lssung fir jede anstehende Aufgabe aufzeigen. Weitere Informationen iber
SCHOMBURG und unsere Produktsysteme finden Sie unter www.schomburg.de.
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Vom Spezialisten tir Abdichtungen

zum kompletten System-Anbieter

Die Kernkompetenz der SCHOMBURG Gruppe liegt seit iber

80 Jahren in der Entwicklung wirtschaftlicher Produktsysteme fur die
Bauwerksabdichtung und -instandsetzung. Durch die Néhe zu allen
Marktteilnehmern und die fundierte Erforschung und Entwicklung inno-
vativer Produkte ist SCHOMBURG zum kompletten System-Anbiefer
fur die Gewerke Fliesen- und Natursteinverlegung in den unterschied-
lichsten Anwendungsféllen avanciert. Mit diesem Verlegeratgeber
geben wir dem Fliesenhandwerk ideale Verlegehinweise fur verschie-

dene Anforderungen. Alternative Losungsvorschlége kénnen Sie in
der Rubrik ,Allgemeine Informationen” ab Seite 52 nachschlagen.

Grundieren

Vom Grundierungskonzentrat tber
2-komponentige, flexible Dichtungs-
schlémmen bis hin zu 1-komponentigen
Haftbricken bietet SCHOMBURG ein
breites Spekirum zur Untergrundvorbe-
handlung. Diese Grundierungen erfillen
mehrere Funktionen: Sie festigen den
Untergrund und binden den Oberfléchen-
staub, sie reduzieren die Saugfahigkeit
und gewdhrleisten ein gleichmaBiges
Abbinden der Spachtelmasse, sie
schitzen vor Feuchtigkeit und biefen den
Folgeprodukten eine gute Haftung.

Ausgleichen

Zum Ausgleich von Unebenheiten auf
Wand und Boden bietet SCHOMBURG
Spachtel- und Ausgleichsmassen an, die
die giltigen Normen erfiillen und fur
nahezu jedes Einsatzgebiet geeignet sind.
Besonders groBformatige Belége haben
hohe Anforderungen an die Ebenheit.
Uberzahne - Hohendifferenzen von mehr
als einem Millimeter zwischen den
StoBkanten benachbarter Platten - sollten
vermieden werden. Mit Spachtel- und
Ausgleichsmassen wird der Untergrund
planeben und bietet somit eine hervorra-
gende Basis fir alle Folgegewerke.

6 schomburg.de

Entkoppeln/Dé@mmen

Mit dem Produkt STEPBOARD bietet
SCHOMBURG Polyesterfaser Trittschall-
und Entkopplungsplaften in den Stérken
4 mm, 9 mm und 15 mm. Vorwiegende
Verwendung findet dieses System unter

keramischen Fliesen und Platten, Naturstei-

nen, Kunststeinen und Laminat im
Innenbereich.

Abdichten

Beim Abdichten kénnen Sie auf die iber
mehr als 60 Johre gewachsene Kernkom-
petenz von SCHOMBURG vertrauen.
Eine Vielzahl von bewdhrten Abdichtstof-
fen steht fur ]eden Anwendungsfo” zur
Verfigung. Eigenschaften wie Wasserun-
durchlassigkeit, Dampfdiffusionsféhigkeit,
chemische Bestandigkeit sowie
Bestandigkeit gegentber Alkalitat sind nur
einige Vorzige, die diese Abdichtstoffe
bieten. Durch die Kombination von
fortschrittlicher Technik und fundiertem
Fachwissen bietet SCHOMBURG
fachgerechte Losungen.

Verlegen

Ob Fliese, Naturstein, Mosaik, Cotto oder

Keramik. Ob Dinnbett, Mittelbett oder
Dickbett. Ob weif, kraftvoll oder

geschmeidig - bei uns finden Sie den
richtigen Kleber fur jeden Belag,
staubreduziert und fur lhre Gesundheit
unbedenklich. Nur geeignete Verlegemér-
tel machen ein einfaches und schonendes
Verlegen méglich. Ein Naturstein kann
durch ungeeignete Verlegematerialien
sogar Schaden nehmen. SCHOMBURG
bietet Ihnen das richtige Produkt fir jede
Anwendung.

Verfugen

Eine farbenfrohe Vielfalt an Fugenmérteln
und Fugendichtstoffen steht dem
Fliesenhandwerk als praktischer Helfer zur
Seite. Fir jedes Verlegematerial und jeden
Anwendungsfall - mit den Produkten von
SCHOMBURG schliefen Sie Ihr Projekt
sicher ab. Der Einbau von ungeeignetem
Fugenmaterial kann den Wert des
gesamten Gewerkes in Frage stellen.
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Verlegen auf
unterschiedlichen Untergrinden

Jeder Untergrund hat seine individuellen Eigenschaften und stellt somit
unterschiedliche Anforderungen an die Untergrundvorbereitung und die
eingesetzten Materialien dar. Aufeinander abgestimmte Produkte von

SCHOMBURG bieten im System den groBtméglichen Erfolg und
Sicherheit im Ergebnis.

schomburg.de



Verlegen auf beheiztem und unbeheiztem
Zementestrich (CT)

Vorgang

Fihren Sie zundchst eine Feuchtigkeits-
prifung durch. Der CM-Feuchtigkeitsge-
halt darf bei Estrich auf Démmung oder
Trennlage 2,0 CM % nicht ibersteigen.
Heizestriche missen vorab aufgeheizt
werden. Bei CT-Estrichen im Verbund
entféllt eine Feuchtigkeitsmessung.

Produkt

€ GRUNDIEREN

Lssungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig ASO-Unigrund

€) AUSGLEICHEN

FlieBspachtel von 2-30 mm, im Innen- und AuPenbereich

SOLOPLAN-30-PLUS

e VERLEGEN Geschmeidig zu verarbeitender Flexkleber SOLOFLEX
Graver, hochflexibler Flexmartel fur innen und auBBen MONOFLEX-XL
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.

Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und
lsungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST

schomburg.de 9@



Il Verlegen auf beheiztem und unbeheiztem

Calciumsulfatestrich (CA)

der Technik aufgeheizt werden. Fur die Beurteilung der Belege-
reife ist eine Feuchtemessung mit dem CM-Gerat durchzufihren.
(CA-Estriche ohne FuPbodenheizung: 0,5 CM %, CA-Estriche mit

Bei normaler Restfeuchte: CA-FlieBestriche mussen
angeschliffen, abgesaugt und wie alle CA-gebundenen
Untergrinde mit ASO-Unigrund grundiert werden. Heizestriche

mussen vor den Belagsarbeiten nach den anerkannten Regeln

Vorgang

FuBbodenheizung: 0,3 CM %)

Produkt

€ crUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

Einsatz bei der Verlegung von groBformatigen Fliesen und Platten, die
noch frische Grundierung mit Quarzsand absanden

ASODUR-GBM

€) AUSGLEICHEN

Nivelliermasse fir Bodenflachen, 2 - 30 mm, im Innenbereich

SOLOPLAN-30-CA

e VERLEGEN Geschmeidig zu verarbeitender Flexkleber S1 MONOFLEX-XL
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber ST fir innen und auBen MONOFLEX-fast
Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmértel MONOFLEX-FB
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
Flexibler Dunnbettimértel fir CA-Estriche, verhindert Ettringitbildung UNIFIX-AEK

o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunkfions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Beldge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verférbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Bei erh6hter Restfeuchte: CA-FlieBestriche missen keramische Fliesen und Platten auf calciumsulfatgebundenen
angeschliffen, abgesaugt und wie alle calciumsulfatgebundenen  Estrichen mit héheren Feuchtigkeiten als in den aktuellen
Untergrinde mit ASO-Unigrund grundiert werden. Der Feuchtig- Regelwerken angegeben verlegt werden, so kénnen max. 1,5 %
keitsgehalt in calciumsulfatgebundenen Estrichen muss vor der bei unbeheizten und 1,0 % bei beheizten Konstrukfionen akzep-
Verlegung nach der CM-Methode bestimmt werden. Sollen tiert werden. (Siehe Technisches Merkblaft UNIFIX-AEK]
Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig ASO-Unigrund
9 VERLEGEN Flexibler Dinnbettmartel fir Calciumsulfatestriche, verhindert eine UNIFIX-AEK

gefigeschadigende Ettringitbildung
e VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS

Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen ESCOSIL-2000-ST

HINWEIS

Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem
Untergrund ist auszuschlieBen.
Diese Art der Verlegung entspricht
nicht den a.a.R.d.T. und ist vertrag-
lich gesondert zu vereinbaren.
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Verlegen im Innenbereich auf

Gussasphaltestrich (AS)

Um Fliesen auf einen Gussasphaltestrich zu verlegen, muss
dieser mind. eine Gite von AS-IC 10 und eine Mindestdicke von
25 mm besitzen. Der Gussasphaltestrich muss zu allen aufgehen-
den Bauteilen eine Bewegungsfuge von 10 - 15 mm aufweisen,
die bis in den Oberbelag zu tbernehmen ist. Handelt es sich bei

0,2 - 0,7 mm abgestreut werden.

dem Gussasphalt um einen neu erstellten Estrich, so ist darauf zu

Vorgang

achten, dass dieser voll deckend mit Quarzsand abgestreut ist.
Ist dies nicht der Fall muss vor der Abdichtung und Fliesenverle-
gung der Untergrund mit einem Epoxidharz wie ASODUR-GBM
grundiert und im frischen Zustand mit Quarzsand der Kérnung

Produkt

€ GRUNDIEREN

Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-GBM

€) AUSGLEICHEN

In einer maximalen Schichtdicke von 10 mm auftragen

SOLOPLAN-30-CA

ENTKOPPELN/ Weérmedammende Trittschall- und Entkopplungsplatte, 4/9/15 mm STEPBOARD
DAMMEN
o VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Verformbarer, schnellerhartender Flexkleber fir hohe Belastungen, auch UNIFIX-S$3-fast
fir Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
e VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST

12 schomburg.de






Verlegen auf

Magnesit- und Steinholzestrich (MA)

Der Direktkontakt zwischen zementérem Fliesenmértel und
Magnesitestrich fihrt zu der Zerstérung des Magnesitestriches

durch eine chemische Reakfion, die als Magnesiatreiben bekannt

ist. Eine rickwartige Feuchtigkeitsbelastung aus dem Untergrund
muss durch entsprechende Mafnahmen ausgeschlossen sein.

Vorgang

Der Magnesit-Untergrund ist mechanisch aufzurauen, mit dem
Epoxidharz ASODUR-GBM zu grundieren und die noch frische
Schicht mit Quarzsand der Kémung 0,5 - 1,0 mm in Uberschuss
abzustreuen. Nach einer weiteren Wartezeit von ca. 12 - 16 Std.
erfolgt die Fliesenverlegung.

Produkt

o GRUNDIEREN

Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-GBM

Q AUSGLEICHEN

Nivelliermassen fir Bodenflachen, bei der Verwendung auf

SOLOPLAN-30-CA

Magnesitestriche ist eine max. Schichtdicke von 15 mm nicht zu

Uberschreiten

e VERLEGEN Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmortel MONOFLEX-FB
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.

CRISTALLFUGE-PLUS

Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST

14 schomburg.de



Verlegen auf jungem

Zementestrich (CT) und Beton (> 28 Tage|

3
2
1

Durch die Verwendung der hochflexiblen Fliesenkleber
UNIFIX-S3/UNIFIX-S3-fast ksnnen auf einem jungen Zement-
estrich, sobald er begehbar ist, Fliesen verlegt werden. Bei
der Verlegung auf jungen Zementestrichen ist der noch nicht
abgeschlossene Abbindeprozess des Estrichs und die daraus verwenden.

resultierende geringere Festigkeit zu beriicksichtigen.

Es dirfen keine schweren Lasten auf den Untergrund abgestellt
werden. Sinterschichten missen vor dem Verlegen der Fliesen
entfernt werden. Bei der Verlegung von Natursteinen sind nur
verfarbungs- und verformungsunempfindliche Materialien zu

Vorgang Produkt

o ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300

o VERLEGEN Hochverformbarer Flexkleber fir hohe Belastungen zur Aufnahme von UNIFIX-S3
Spannungen aus dem Untergrund
Hochverformbarer, schnellabdindender Flexkleber fir hohe UNIFIX-S3-fast
Belastungen zur Aufnahme von Spannungen aus dem Untergrund

e VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische f\/\u|tifunkﬂons—F|ex{uge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verférbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST

HINWEIS

Diese Art der Verlegung
entspricht nicht den
a.a.R.d.T. und ist vertraglich
gesondert zu vereinbaren.
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Verlegen auf Beton (> 3 Monate]

Nach DIN 18157 wird auf Beton eine Verlegung von Fliesen erst
nach frihestens © Monaten empfohlen. Ursachlich fir Schaden
sind vielfach die hohen Schwindspannungen, die ein junger Beto-
nuntergrund aufweist. Bei Verlegung auf jungen Untergriinden
empfiehlt sich aus unserer Erfahrung ein hochverformbarer
Fliesenklebemortel wie unser UNIFIX-S3 oder UNIFIX-S3-fast.

Vorgang

Nur mit einem Produkt, dessen technologisches Profil derartig
hohe Verformbarkeit aufweist, kénnen zuverléssig hohe Scher-
krafte abgeleitet werden. Vor dem Verlegen der Fliesen ist eine
Untergrundvorbereitung mittels Kugelstrahlen, Héchstdruckstrah-
len oder ahnlichen zwingend notwendig.

Produkt

@ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

9 ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlamme fur erhéhte AQUAFIN-2K /M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
e VERLEGEN Verformbarer, schnellerhartender Flexkleber fur hohe Belastungen, UNIFIX-S3fast
auch fur Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY
Hochverformbarer Flexkleber fir hohe Belastungen UNIFIXS3
o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmartel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge
Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS
Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY
Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen ESCOSIL-2000
Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen ESCOSIL-2000-ST
HINWEIS

Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem
Untergrund ist auszuschlieBen.
Diese Art der Verlegung entspricht
nicht den a.a.R.d.T. und ist vertrag-
lich gesondert zu vereinbaren.
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Verlegen auf Beton (> & Monate]

4
2 3
1

Vor dem Abdichten und Fliesenverlegen auf Betonuntergriinden

ist eine Untergrundvorbereitung mittels Kugelstrahlen, Hoéchst-

druckstrahlen oder &hnlichem zwingend notwendig um vorhan-

dene Sinterschichten zu entfernen.

Vorgang Produkt

o GRUNDIEREN Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig ASO-Unigrund

e ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlamme fur erhéhte AQUAFIN-2K /M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN

e VERLEGEN Geschmeidig zu verarbeitender Flexkleber S1 MONOFLEX-XL
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber S1 fir innen und auBen MONOFLEXfast
Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmortel MONOFLEX-FB
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fir verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST

schomburg.de 17



Verlegen von Fliesen und Platten
auf Spanplatten und Dielenbaden

Holzuntergrinde missen sauber, trocken und tragféhig sein.

Holzspanplatten mussen im Verbund verlegt, verschraubt und
verleimt sein. Schadhafte Ho|z—/Ho\zdie|enuntergr0nde sind

auszutauschen, lose Holzdielen fachgerecht zu befestigen

Zusatzinformation Nr. 10.

(z.B. schrauben etc.). Fugen zwischen Dielenbrettern schlieBen.

Vorgang

An aufgehenden Bauteilen ist ein Abstand von mind. 5 mm
durch Anlegen des selbstklebenden Randdémmstreifens
RD-SK50 herzustellen. Bitte beachten Sie unsere Technische

Produkt

@ GRUNDIEREN

Schnellirocknende, quarzgefillte Dispersionsgrundierung fir
saugfahige und nicht saugfahige Untergrinde

ASO-Unigrund-S

€) AUSGLEICHEN

Selbstverlaufende, faserarmierte Zement-Bodenausgleichsmasse fir
Holzuntergrinde, mind. 10 mm Dicke

SOLOPLAN-FA

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN
e VERLEGEN Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmértel MONOFLEX-FB
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber S1 fur innen und auBBen MONOFLEX fast
Leichter, staubarmer Flexmartel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen von grobformatigen Fliesen m

und Platten auf Holzuntergriinden

Eine besonders schnelle, leichte und
3 wasserfreie Losung fur gleichzeitigen

2 Ausgleich von Untergrinden biefet der
Epoxidharz-Leichtesirich ASODUR-LE.
Bei der Verlegung von Grofiformaten
iber eine Kantenlénge von 40 cm und
einer Fléche von 0,18 m? empfehlen
wir folgenden Konstrukfionsaufbau:

Vorgang Produkt

o GRUNDIEREN Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis ASODUR-GBM
In R&umen, in denen Vorschriften gemaf AgBB gelten, ist mit
dem Bindemittel von ASODUR-LE zu grundieren

€) AUSGLEICHEN Epoxidharz-Leichtestrich ASODUR-IE

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN
o VERLEGEN Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmértel MONOFLEX-XL
Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber ST fur innen und aufBen MONOFLEX fast
Polymerdispersion UNIFLEX-F
o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen auf Kalksandstein,
Ziegel und Porenbeton im Mauerwerk

Vorgang

Bindemittelgebundene Steine

{z.B. Kalksandstein) missen vor dem
Belegen mit Fliesen und Platten ein
Mindestalter von & Monaten erreicht
haben (6 Monate nach der Herstel-
lung der Steine), um Belagssch&den,
die auf Schwindspannungen zuriick-
zufihren sind, zu vermeiden.

Produkt

@ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

AUSGLEICHEN

Standfeste, zementare, schnellerhartende, kunststoffvergitete,

SOLOCRET-50

OPTIONAL spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm

Q ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN

e VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmortel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Hochverformbarer Flexkleber fir hohe Belastungen UNIFIXS3
Grauer, hochflexibler Flexmértel fur innen und aufBen MONOFLEX-XL
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

o VERFUGEN Einfach verarbeitbarer Fugenmértel, bis & mm Fugenbreite ASO-Fugenbunt

Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite

ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen auf Putz in

(Martelgruppe PIl und Pl nach DIN 18550

Vorgang

Alle Putze unter Bekleidungen aus
keramischen Fliesen oder Platten und
Naturwerksteinen sind mit der
Richtlatte scharf abzuziehen. Die
Oberflache muss rau bleiben und darf
nicht gefilzt oder geglattet werden. Um
5 ein ordnungsgemafes Ansefzen der
Fliesen oder Platten zu erm(’jg|ichen,
sollten erhshte Anforderungen an die
Ebenheit des Putzes vereinbart werden.

Produkt

@ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

€) AUSGLEICHEN

Standfeste, zementare, schnellerhartende, kunststoffvergitete, SOLOCRET-50
spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm
Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX

e ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlamme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlédmme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN

o VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fir Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Schnellerhartender, hoch standfester Flexkleber fir innen und auBen SOLOFLEXfast
Flexklebemartel mit guter Standfestigkeit MONOFLEX
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

o VERFUGEN Einfach verarbeitbarer Fugenmértel, bis & mm Fugenbreite ASO-Fugenbunt

Mineralische Multifunkfions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Alle Putze unter Bekleidungen aus keramischen Fliesen oder
Platten und Naturwerksteinen sind mit der Richtlatte scharf
abzuziehen. Die Oberfléche muss rau bleiben und darf nicht
gefilzt oder gegléttet werden. Gipsputz ist als Untergrund
nur in hauslichen Badern zugelassen.

Vorgang

Il Verlegen aut Gipsputz (Mértelgruppe PIV nach DIN 18550)

Produkt

© GRUNDIEREN

Schnelltrocknende, quarzgefillte Dispersionsgrundierung fiir
saugfahige und nicht saugfahige Untergrinde

ASO-Unigrund-S

e ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN

o VERLEGEN Graver, hochflexibler Flexmartel ST fur innen und aufen MONOFLEX-XL
Geschmeidig zu verarbeitender Flexkleber SOLOFLEX
Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dinn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX

@) VERFUGEN Einfach verarbeitbarer Fugenmértel, bis & mm Fugenbreite ASO-Fugenbunt
Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY
Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen ESCOSIL-2000
Natursteinsilikon fir verfarbungsfreies Verfugen ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen aut Gipskarton und Bauplatten

Gipskarton ist als Untergrund nur fir maBig beanspruchte
Wandflachen in Raumen, wie z.B. hdusliche Bader,
zugelassen. Die Bauplatte ist mit einer Fliesenverbund-
abdichtung vor Feuchteschéden zu schitzen.

Vorgang

Produkt

€ GRUNDIEREN

Lssungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibesténdig

ASO-Unigrund

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN
Streich-, roll- und spachtelféhige Dichtfolie fir Wand und Boden SANIFLEX
e VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Geschmeidig zu verarbeitender Flexklebern SOLOFLEX
Grauer, hochflexibler Flexmértel fur innen und aufen MONOFLEX-XL
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
e VERFUGEN Einfach verarbeitbarer Fugenmértel, bis © mm Fugenbreite ASO-Fugenbunt

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen auf alten Fliesenbelagen

Der vorherige Fliesenbelag muss fest und tragféhig sein, lose
Bereiche sind zu entfernen und mit Zementmértel MGl zu
egalisieren. Der Unfergrund muss gereinigt und alle haftungsmin-

dernden Bestandteile, wie z.B. Kalk, Fett, Schmutz etc. mussen

Vorgang

entfernt werden. Risse im Untergrund sind mit Reaktionsharz zu
verharzen. Ein Anschleifen des alten Fliesenbelages erhoht die
Anhaftung der Grundierung oder Konfaktspachtelung.

Produkt

@ cruNDIEREN

®

Schnelltrocknende, quorzgeﬂj”fe Dispersionsgrundierung fur
saugféhige und nicht saugféhige Untergriinde

ASO-Unigrund-S

Flexible, mineralische Dichtungsschlamme als Kontaktspachtelung

AQUAFIN-RS300

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlamme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN
e VERLEGEN Graver, hochflexibler Flexmartel fur innen und auBBen MONOFLEX-XL
Schnellerhartender, hoch standfester Flexkleber fir innen und auBen SOLOFLEXfast
e VERFUGEN Einfach verarbeitbarer Fugenmértel, bis & mm Fugenbreite ASO-Fugenbunt

Mineralische Multifunkfions-Flexfuge fir Fliesen, Naturstein u.a.
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fir verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen aut Metall und Edelstahl

Fettfreies Reinigen der Oberflache und Entfernen eventuell
vorhandener Korrosionsanhaftungen des Metalls sind notwen-
dig. Gegebenenfalls muss das Metall angeschliffen und
grundiert werden. Bei Edelstahl wird der INDU-Primer-N dinn

Vorgang

aufgewischt. Vor der Verlegung der Fliesen und Platten ist als
flexible Zwischenschicht ASOFLEX-AKB aufzutragen. Aufgrund
der Vielfalt an Metallen empfehlen wir je nach Anwendung eine
anwendungstechnische Beratung.

Produkt

@ GRUNDIEREN

Voranstrich und Haftvermittler fur nichtsaugende Untergriinde

INDU-Primer-N

@ Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis ASODUR-GBM

0 ABDICHTEN Abdichtungsstoff im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelégen, ASOFLEX-AKB
ie nach Bedarf fir Wand oder Boden

e VERLEGEN Lasungsmittelfreies 2-komp. Epoxidharz, groPe Harte, hohe Haftzug, ASODUR-EKS8
Druck- und Biegezugfestigkeit
Verformbarer, schnellerhértender Flexkleber fur hohe Belastungen, UNIFIX-S3-fast
auch fur Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY

o VERFUGEN Kleber und Fugenmasse mit hoher chemischer Besténdigkeit, fir Fliese ASODUR-EK?8

und Naturstein, je nach Bedarf fur Wand oder Boden

Chemikalienbesténdiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und
losungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fir verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen aut kritischen Untergrinden

Beim Bauen im Bestand und bei Renovierungen trifft man h(’juﬁg
auf kritische Untergrinde, die zur Aufnahme eines Keramikbela-
ges ausgeglichen, entkoppelt und trittschallreduziert werden
missen. Hier kommt die STEPBOARD Trittschall- und Entkopp-

Vorgang

zu schlieBen.

lungsplatte zum Einsatz. Um einen Héhenversatz zuverlgssig
auszuschlieBen empfiehlt es sich, vorhandene Risse im
Untergrund vorab kraftschlissig, z. B. mit ASODUR-KQOO

Produkt

© cruNDIEREN

Schnelltrocknende, quarzgefillte Dispersionsgrundierung fir
saugféhige und nicht saugféhige Untergrinde

ASO-Unigrund-S

AUSGLEICHEN
OPTIONAL

Die Auswahl erfolgt je nach Untergrund und Beanspruchung
der Nutzflache

SOLOPLAN-30-CA
SOLOPLAN-FA
SOLOPLAN-30-PLUS

9 ENTKOPPELN/ Wérmedémmende Trittschall- und Entkopplungsplatte, 4/9/15 mm STEPBOARD
DAMMEN
ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300
Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ADF-Balkonfolie
e VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fir Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmértel MONOFLEX-FB
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber S1 fur innen und auBBen MONOFLEXfast
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
O VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verfarbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen auf Untergrinden mit Klebstoffresten und Anstrichen m

Wasserlosliche Farben oder Klebstoffreste missen entfernt
werden. Lack- bzw. Olfarben missen ggf. angeschliffen werden.
Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschlieBen

bzw. zu verhindern.

Vorgang

Produkt

@ GRUNDIEREN

@

Schnelltrocknende, quorzgeﬂj”fe Dispersionsgrundierung fur
saugféhige und nicht saugféhige Untergrinde

ASO-Unigrund-S

Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-GBM

€) AUSGLEICHEN

Standfeste, zementdre, schnellerhértende, kunststoffvergiitete, span-
nungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm

SOLOCRET-50

FlieBspachtel von 2-30 mm, im Innen- und AuPenbereich

SOLOPLAN-30-PLUS

€ ENTKOPPELN/
DAMMEN

Wérmeddmmende Trittschall- und Entkopplungsplatte, 4/9/15 mm

STEPBOARD

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuPenbereich AQUAFIN-RS300
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
o VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Schnellerhartender, hoch standfester Flexkleber fisr innen und auBBen SOLOFLEX fast
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
© VERFUGEN Schnellethartender Flexfugenmortel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO Flexfuge

Mineralische Mu|tifunktions—F|efoge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Natursteinsilikon fur verférbungsfreies Verfugen

ESCOSIL-2000-ST
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Abdichten und Verlegen

innen und aufden

Sei es in Schwimmbddern, Solebecken oder Saunabereichen -

bei SCHOMBURG greifen Sie auf intelligente Systeme zuriick, zur
idealen Verlegung und Abdichtung. Aufgrund der perfekt aufeinander
abgestimmten Einzelkomponenten erreichen Sie so héchste Qualitét
und sparen erheblich Zeit und Kosten.
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Abdichten und Verlegen in privaten Badezimmern

4
3
2
1
Fliesen- und Plattenbelége sind, bedingt durch ihre Verfugung,
soweit wasserdurchldssig, dass sie in feuchtigkeitsbelasteten
Bereichen einer Abdichtung bediirfen, um den Untergrund vor
Feuchtigkeit zu schitzen.
Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Lssungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibesténdig ASO-Unigrund
AUSGLEICHEN Selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse, 2 - 30 mm SOLOPLAN-30-PLUS
OPTIONAL
Standfeste, zementare, schnellerhértende, kunststoffvergitete, SOLOCRET-50
spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm
€ ABDICHTEN Streich-, roll- und spachtelfhige Dichtfolie SANIFLEX
Vlieskaschierte, bahnenférmige Verbundabdichtung SANIFIN
1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Dichtband zur Uberbriickung der Feldbegrenzungs- u. Anschlussfugen ASO-Dichtband-2000
e VERLEGEN Graver, hochflexibler Flexmértel ST fir innen und aufden MONOFLEX-XL
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX
o VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belége von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Silikon-Fugendichtmasse fir den Natursteinbereich

ESCOSIL-2000-ST
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ili Abdichten und Verlegen auf Balkonen und Terrassen

Fur die feste Verlegung auf Balkonen und Terrassen ist die
Wahl geeigneter Systeme sehr wichtig. Auf Grund der

unterschiedlichen Ausdehnung der eingesefzten Materialien

Vorgang

kommt es zu Spannungen im Schichtenaufbau.
Diese missen dauverhaft kompensiert werden.

Produkt

€@ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

AUSGLEICHEN Standfeste, zementére, schnellerhértende, kunststoffvergiitete, SOLOCRET-50
OPTIONAL spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm
Wasserabweisender, schneller Estrichmértel mit hoher Festigkeit ASO-EZ4-PLUS
€) ABDICHTEN Abdichtungs- und Entkopplungsbahn ADF-Balkonfolie
Dichtband zur Uberbriickung der Feldbegrenzungs- u. Anschlussfugen ASO-Dichtband-2000
e VERLEGEN Hydrophober Dinnbetimértel ADF-Systemkleber
o VERFUGEN Zementgebundener, wasserundurchlgssiger Fugenmértel mit erhohter HFO5-Brillantfuge

mechanischer und chemischer Bestandigkeit fur
Fugenbreiten von 3 - 20 mm

Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite

ASO-Flexfuge

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000
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Sicheres Abdichten und Verlegen auf Terrassen und Balkonen i

AQUAFIN-TBS

Jahrzehntelang bewdahrtes System mit héchster Sicherheit

Jahrzehntelange Erfahrungen haben dazu gefihrt, ein sicheres
System fir das Abdichten und Verlegen von keramischen
Beldgen auf Terrassen und Balkonen zu entwickeln. Untermavert

abbindend angeboten.

wird das System AQUAFIN-TBS durch eine 10-j¢hrige Garantie

Vorgang

10

JAHRE
w * *
c.‘4lvrAN‘\Q'

durch den Profianwender. Die einzelnen Systemkomponenten
werden in den Varianten schnell abbindend und normal

Produkt

€@ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibesténdig

ASO-Unigrund

AUSGLEICHEN Standfeste, zementdre, schnellerhértende, kunststoffvergitete, SOLOCRET-50
OPTIONAL spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm
Wasserabweisender, schnellerhartender Estrichmértel mit hoher ASO-E74-PLUS
Festigkeit
e ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlamme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300
Dichtband zur Uberbriickung der Feldbegrenzungs- u. Anschlussfugen ASO-Dichtband-2000
e VERLEGEN Hochverformbarer Flexkleber fir hohe Belastungen UNIFIX-S3
Verformbarer, schnellerhartender Flexkleber fir hohe Belastungen, UNIFIX-S3fast
auch fur Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY
o VERFUGEN Zementgebundener, wasserundurchldssiger Fugenmértel mit erhdhter HFO5-Brillantfuge

mechanischer und chemischer Bestandigkeit fur
Fugenbreiten von 3 - 20 mm

Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite

ASO-Flexfuge

Silikon-Fugendichtmasse fir Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Silikon-Fugendichtmasse fir den Natursteinbereich

ESCOSIL-2000-ST
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ili Abdichten und Verlegen in &ffentlichen
Duschen und Schwimmbadumgangen

In gewerblich genuizten Nassrgumen ist durch grobe anfallende
Wassermengen eine besondere Abdichtung erforderlich.

Durch den Einsatz von Verbundabdichtungen sind [bis auf den
Verlegemartel fir die Fliesen und Platten) alle Bauteile vor
Feuchtigkeit geschitzt.

Vorgang Produkt

o GRUNDIEREN Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig ASO-Unigrund

e AUSGLEICHEN Standfeste, zementdre, schnellerhértende, kunststoffvergitete, SOLOCRET-50
spannungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm
Wasserabweisender, schnellerhartender Estrichmortel mit hoher ASO-EZ4-PLUS
Festigkeit

e ABDICHTEN 1-komp., flexible Dichtungsschlémme, Wand/Boden AQUAFIN-1K-PREMIUM
Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300

o VERLEGEN Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmértel MONOFLEX-FB
Grauer, hochflexibler Flexmértel ST fir innen und aufden MONOFLEX-XL

e VERFUGEN Zementgebundener, wasserundurchlgssiger Fugenmértel mit erhohter HFO5-Brillantfuge

mechanischer und chemischer Bestandigkeit fur
Fugenbreiten von 3 - 20 mm

Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite

ASO-Flexfuge

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000

Silikon-Fugendichtmasse fur den Natursteinbereich

ESCOSIL-2000-ST
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Abdichten und Verlegen in Brunnen und Schwimmbecken i

Um ein Eindringen von Badewasser in die Ausgleichschichten
und die Betonkonstruktion von Schwimmbecken zu verhindern,
werden geeignete und geprifte Abdichtungssysteme im Verbund
mit den Belégen eingesetzt.

Vorgang

Produkt

o GRUNDIEREN  Losungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibesténdig

ASO-Unigrund

Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-SG3-thix

AUSGLEICHEN Wasserabweisender Multimértel bis 30 mm
OPTIONAL

ASOCRET-M30

Wasserabweisender, schnellerhartender Estrichmértel mit hoher Festigkeit

ASO-EZ4-PLUS

e ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte
Anforderungen im Innen- und Aufenbereich

AQUAFIN-RS300

Spachtelbare, chemikalienbesténdige Verbundabdichtung
auf Polyurethanbasis

ASOFLEX-AKB

Spezialdichtband fir hohe Anforderungen und starke Belastungen

ASO-Dichtband-2000-S

e VERLEGEN Hochflexibler Fliesenklebemaortel

UNIFIX-S3

Mineralischer, flexibler Dinnbettmértel

SOLOFLEX

Chemikalienbestandiger Dunnbettmértel auf Epoxidharzbasis

ASODUR-EK?8

Chemikalienbesténdiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und
losungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

o VERFUGEN Zementgebundener, wasserundurchl@ssiger Fugenmértel mit erhéhter mechani-
scher und chemischer Besténdigkeit fur Fugenbreiten von 3-20 mm

HFO5Brillantfuge

Chemikalienbestandiger Fugenmértel auf Epoxidharzbasis

ASODUR-EK?8

Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und 16sungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fir den Unterwasserbereich

ESCOSIL-2000-UW
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Abdichten und Verlegen im Saunabereich

4
3
2
1

Saunalandschaften besitzen verschiedene Bereiche (z.B.
Trockensauna, Dampfsauna, Duschanlagen und weitere
Nassrdume), die unferschiedlichen Belastungen unterliegen.
Die Abdichtungs- und Verlegesysteme missen daher auf harzsysteme erfillen.

den jeweiligen Belastungsbereich abgestimmt sein.

Vorgang

Auf Grund der hohen Dampfbelastung in einer Dampfsauna
muss das Abdichtungs- und Verlegesystem zusatzlich eine
dampfsperrende Wirkung aufweisen. Dies kénnen nur Reakfions-

Produkt

€ GRUNDIEREN

Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-SG3-thix

e ABDICHTEN Spachtelbare, chemikalienbestandige, dampfbremsende ASOFLEX-AKB
Verbundabdichtung auf Polyurethanbasiss

e VERLEGEN Chemikalienbesténdiger Fugenmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8
Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN
l6sungsmittelfrei

o VERFUGEN Chemikalienbesténdiger Fugenmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8

Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und
lesungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000
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Abdichten und Verlegen in Soleschwimmbecken

Solebecken und deren Umgéinge unterliegen zuséizlich einer Leitbandes und des Leitlackes zwischen der Grundierung und
chemischen Belastung durch Mineralien und Salze. Die in diesen  der Abdichtungsebene besteht die Maglichkeit die Abdichtung
Bereichen eingesetzten Abdichtungs- und Verlegesysteme zerstérungsfrei auf Dichtheit mittels Funkeninduktorpriffung gem.
mussen dagegen bestandig sein. Die Betonkonstrukfion und DIN 55670 mit Hochspannung zu priifen, so dass eine zeit- und
auch die mineralischen Ausgleichsschichten werden durch dieses  kostenaufwandige Uberprifung der AbdichtungsmaBnahme durch
Abdichtungs- und Verlegesystem vor dem in der Regel betonan- eine 14-tagige Fullung des Beckens mit Wasser entfallen kann.

greifenden Wasser geschitzt. Durch den optionalen Einsatz des

Vorgang Produkt

€ AUSGLEICHEN Spritzfahige, zementgeb. Spachtelmasse, 5 - 40 mm, Wand,/Boden ASOCRET-BIS-5/40
Wasserabweisender, schnellerhértender Estrichmartel mit hoher ASO-E74-PLUS
Fesfigkeit

€) GRUNDIEREN Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis ASODUR-SG3-thix

e ABDICHTEN Selbstklebendes Kupferleitband (fur Leitebene, optional) ASO-1B
Wassriger Leitlack auf Epoxidharzbasis (fur Leitebene, optional) ASO-LL
Spezialdichtband fir hohe Anforderungen und starke Belastungen ASO-Dichtband-2000-S
Spachtelbare, chemikalienbesténdige Verbundabdichtung ASOFLEX-AKB
auf Polyurethanbasis

o VERLEGEN Chemikalienbestandiger Fugenmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK98
Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN
losungsmittelfrei

© VERFUGEN Chemikalienbestandiger Fugenmértel avf Epoxidharzbasis ASODUR K98

Chemikohenbesk‘jndiger Epoxi—Femfugenm(’jrte\, Q—komp. und
l&sungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fir den Unterwasserbereich

ESCOSIL-2000-UW
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Abdichten und Verlegen

in Spezialbereichen

Ob gewerbliche Kichen, Reinrdume, Melk- oder Klaranlagen -
mit SCHOMBURG Produkten sind Sie auch in Spezialbereichen
immer auf der sicheren Seite. Perfekt aufeinander abgestimmte
Systemkomponenten bieten Sicherheit fur Planer und Ausfihrende.

38  schomburg.de



Abdichten und Verlegen in gewerblichen
Kichen und Kihlhausern

In gewerblich genutzten Kiichen und Kihlrdumen mit Stein und
Keramik zu belegende Flachen unterliegen unter Umsténden, je
nach Bereich, einer Belastung durch aggressive Medien, wie
zum Beispiel Milchsaure, Fetiscure, Blut, Reinigungsmitteln efc.
Die Auswahl des Abdichtungs- und Verlegesystems richtet sich
nach der chemischen Belastung. Die entsprechenden Bereiche
der zutreffende Belastungsgruppe gem. ZDB-Merkblatt bzw.

der DIN 18534 ist vom Planer festzulegen.

Vorgang

Durch den optionalen Einsatz des Leitbandes und des Leitlackes
zwischen der Grundierung und der Abdichtungsebene besteht
die Méglichkeit die Abdichtung zerstérungsfrei auf Dichtheit
mittels Funkeninduktorprifung gem. DIN 55670 mit Hoch-
spannung zu prifen, so dass eine zeit- und kostenaufwéndige
Uberprifung der AbdichtungsmaBBnahmen durch eine Probefiil-
lung des abzudichtenden Bereichs mit Wasser entfallen kann.

Produkt

€@ AUSGLEICHEN

Zementgebundene Spachtelmasse, 5 - 40 mm, Wand/Boden

ASOCRET-BIS-5/40

Wasserabweisender, schnellerhdrtender Estrichmortel mit hoher
Fesﬁgkeif

ASO-EZ4-PLUS

€©) GRUNDIEREN

Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-SG3-thix

e ABDICHTEN Spachtelbare, chemikalienbesténdige Verbundabdichtung ASOFLEX-AKB

auf Polyurethanbasis

Spezialdichtband fir hohe Anforderungen und starke Belastungen ASO-Dichtband-2000-S
o VERLEGEN Chemikalienbesténdiger Dinnbettmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8
© VERFUGEN Chemikalienbestandiger Fugenmartel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK98

Chemikalienbesténdiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und
l6sungsmittelfrei

ASODUR-DESIGN

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000
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In vielen sensiblen industriellen und medizinischen Bereichen
missen elektrostatische Aufladungen verhindert werden. Durch
elektrostatische Entladungen kénnen sich z. B. Dampfe, Gase
oder Stéube entzinden. Zudem kénnen durch die elekirostati-
schen Aufladungen aber auch elekirische Felder entstehen, die

m  Ableitfghiges Verlegen in Ex-Bereichen,
Reinrdumen, Chemie-, Pharmao- und Elektronik-Industrie

dann elekironische Bauteile stéren oder schadigen. Daher wird

Mineralisches System

Vorgang

in Gasstationen, Laboratorien, Chemie- und Elektronik-Industrie,
Computerbereichen, Reinrcumen, Operationsrdumen efc. stets
ein ableitféhiger Belag angeordnet. Ziel ist es dabei, den Erd-
ableitwiderstand soweit herabzusetzen, dass die elekirostatischen
Aufladungen im unkritischen Bereich abgeleitet werden kénnen.

Produkt

€ GRrUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

e VERLEGEN Selbstklebendes Ableit-Erdungsband im Raster von <4 x4 m ASO-1B
Leitdispersion zum Vormischen mit dem Anmachwasser der ELEKTRON-PLUS
mineralischen Fliesenkleber
Graver, hochflexibler Flexmértel fur innen und aufden MONOFLEX-XL
Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmortel MONOFLEX-FB

e VERFUGEN Leitdispersion zum Vormischen mit dem Anmachwasser ELEKTRON-PLUS
von HFO5-Brillantfuge HFO5-Brillantfuge
Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen ESCOSIL-2000
Polyurethan-Dichistoff fur hoch beanspruchte Bereiche INDUFLEX-PU
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Voraussetzung ist die Verwendung ableitféhiger Fliesen bzw.
Fliesen mit ableitfahiger Glasur.

Im SCHOMBURG Produktprogramm finden Sie sowohl ein
mineralisches als auch epoxidharzbasiertes System, um allen

Anforderungen in wirtschaftlicher, mechanischer und chemischer
Hinsicht sowie nicht zuletzt den Sicherheitsaspekten gerecht

zu werden.

Epoxidharz-basiertes System

Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Selbstklebendes Ableit-Erdungsband im Raster von < 4 x4 m ASO-1B
Leitlack auf Epoxidharzbasis ASO-LL

Komponenten zum Herstellen eines besonders geringen Ableitwiderstandes

€) VERLEGEN 2-komp. Epoxidharzbindemittel ASODUREK/C
Leitfahiger Quarzsand als Zugabe zum Epoxidharzbindemittel ASO-1Q
€ VERFUGEN 2-komp. Epoxidharzbindemittel ASODUREK/C

Leitfahiger Quarzsand als Zugabe zum Epoxidharzbindemittel

ASO-1Q

Polyurethan-Dichtstoff fir hoch beanspruchte Bewegungsfugen

INDUFLEX-PU
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Abdichten und Verlegen

in Melkanlagen

Bedarfsgerechte Melkstéinde sollen helfen, einen schonenden,
kontinuierlichen und effizienten Melkprozess durchzufihren.

Durch den Einsatz von rutsch- und fritsicheren Fliesen und hochst besténdig sein.
Platten wird die Grundloge gescho”en, den hohen Anforderun-

Vorgang

gen an Reinigung und Hygiene gerecht zu werden. Das
Fliesenverbundsystem muss dabei chemisch und mechanisch

Produkt

€ AUSGLEICHEN

Ist ein Ausgleich erforderlich, kann mit einem Betonersatzsystem, in
Verbindung mit einer Haftbricke, ein Ausgleich geschaffen werden

ASOCRET-BIS-5/40

Alternativ kann ein Verbundestrich in Verbindung mit einer Haftschlém-
me eingeselzt werden

ASO-EZ4-PLUS

€©) GRUNDIEREN

Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-SG3-thix

e ABDICHTEN Die Abdichtung erfolgt im Wechselfarbton mit der chemisch ASOFLEX-AKB
bestandigen Polyurethanabdichtung ASOFLEX-AKB unter Verwendung
von ASO-Dichtband-2000-S. Die letzte Schicht wird mit Quarzsand ASO-Dichtband-2000-S
abgesandet

O VERLEGEN Chemikalienbesténdiger Dinnbettmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8

© VERFUGEN Chemikalienbesténdiger Fugenmariel auf Epoxidharzbasis ASODUR £K98
Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN
l6sungsmittelfrei
Polyurethan-Dichtstoff fir hoch beanspruchte Bewegungsfugen INDUFLEX-PU
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Abdichten und Verlegen in

in Klaranlagen

5
4
3
2
1

Betonflachen in Klaranlagen werden permanent chemischen, Verlege- und Abdichtungssystem muss aus diesem Grund hohen
biologischen und mechanischen Belastungen ausgesetzt. Auch Anforderungen gerecht werden.
Verkehrsfléchen in Klérwerken sind einer hohen Belastung
ausgesetzt und in der Regel mit belastbaren Fliesen belegt. Das
Vorgang Produkt
o AUSGLEICHEN Ist ein Ausgleich erforderlich, kann mit einem Betonersatzsystem, in ASOCRET-BIS-5/40

Verbindung mit einer Haftbriicke, ein Ausgleich geschaffen werden

Alternativ kann ein Verbundestrich in Verbindung mit einer Haftschlém- ASO-E/4-PLUS
me eingesefzt werden

€) GRUNDIEREN Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis ASODUR SG3-thix

e ABDICHTEN Die Abdichtung erfolgt im Wechselfarbton mit der chemisch ASOFLEX-AKB
bestandigen Polyurethanabdichtung ASOFLEX-AKB unter Verwendung
von ASO-Dichtband-2000-S. Die letzte Schicht wird mit Quarzsand ASO-Dichtband-2000-S
abgesandet

o VERLEGEN Chemikalienbesténdiger Dinnbettmértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8

© VERFUGEN Chemikalienbesiandiger Fugenmariel auf Epoxidharzbasis ASODUR-£K98
Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN

l6sungsmittelfrei

Polyurethan-Dichtstoff fir hoch beanspruchte Bewegungsfugen INDUFLEX-PU
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Verlegen von besonderen
Verlegematerialien

Verlegematerialien, wie z. B. Naturstein, Feinsteinzeug, Mosaik, oder
auch das Verlegen von grofformatigen Fliesen und Platten stellen
besondere Herausforderung bei der Auswahl der geeigneten Produkte
und bei der Verarbeitung dar. SCHOMBURG bietet sichere Lésungen
und Systeme, um auch besondere Verlegematerialien zuverl@ssig zu
verarbeiten.

44 schomburg.de



Verlegen von Feinsteinzeug

Als Feinsteinzeug werden Fliesen mit einer Wasseraufnahme von
< 0,5% bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein Verlegematerial

mit einer extrem hohen Dichte.

Fir die Verlegung von Feinsteinzeugfliesen werden kunststoffver-

gutete Verlegemértel benstigt um einen optimalen Haftverbund
zu der sehr dichten Oberflache dieser Fliese herzustellen.

Fur die Verfugung von Feinsteinzeugfliesen eignen sich beson-

ders Fugenmértel mit einer beschleunigten Abbindung.

Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
AUSGLEICHEN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
OPTIONAL grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
ENTKOPPELN/ Wérmedammende Trittschall- und Entkopplungsplatte, 4/9/15 mm STEPBOARD
DAMMEN
OPTIONAL
ABDICHTEN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
OPTIONAL grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
e VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fur Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX
Graver, hochflexibler Flexmértel fur innen und aufen MONOFLEX-XL
Schnellerhartender, verformbarer Flexkleber S1 MONOFLEXfast
o VERFUGEN Schnellerhértender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-Flexfuge

Mineralische f\/\u|tifunkﬂons—F|ex{uge fur Fliesen, Naturstein u.a.
Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

CRISTALLFUGE-PLUS

Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen

ESCOSIL-2000
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Verlegen von grobformatigen Fliesen und Platten

Voraussetzung fur das Verlegen von groBformatigen Fliesen und
Platten ist ein ebenfléchiger Untergrund. Je gréBer die Formate
sind, umso ebenflachiger muss der Untergrund sein.

Ein Unfergrund, der den Anforderungen nach DIN 18 202 fur
die Ersfe”ung von Oberfléchen emspricht, ist nicht Zwingend
ausreichend um grobformatige Platten zu verlegen. Das
Ausgleichen von Unebenheiten und UnregelmaBigkeiten
widhrend der Fliesenverlegung ist beim GroBformat nahezu
unméglich. Putze und Estriche missen daher weitgehend
planeben sein. Ist dies nicht der Fall, muss eine Ausgleichsspach-
telung vorgenommen werden. Hierfur eignen sich verschiedene

Ausgleichmassen wie SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOPLAN-30-CA
(selbstverlaufend) oder SOLOCRET-15 (standfest).

46 schomburg.de

Ab einem Format von > 40/40 cm sind die Fliesen- bzw.
Plattenrickseite mit einer Kontakischicht zu versehen. Reicht die
Kontakischicht nicht aus, die jeweilige Fliese ausreichend zu
benetzen, ist das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden.
Mit dem Erreichen eines ausreichenden Haftverbundes
zwischen Verlegematerial und Untergrund, kénnen auftretende
Spannungen zuverléssig abgebaut werden, Spannungsrisse im
Belag werden verhindert. Unter dem verlegten Belagsmaterial
eventuell vorhandene Restfeuchtigkeit, z. B. aus Betonksrper,
Estrichen und Verlegemértel, kann nur sehr langsam durch die
wenigen vorhandenen Fugen austrocknen. Dies kann bei
feuchtigkeitsempfindlichen Untergrinden zu Schaden fihren.
Hier sollten entsprechende Grundierungen verwendet werden,
die einen ausreichenden Schutz bieten.



Vorgang

Produkt

€ cruNDIEREN

Calciumsulfatestriche: Universalgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-GBM

Zementestriche: [5sungsmittelfreie Grundierung fur innen und aufen

*

ASO-Unigrund

€) AUSGIEICHEN

Calciumsulfatestriche: Nivelliermasse bis 30 mm

SOLOPLAN-30-CA

Zementestriche: FlieBspachtel bis 2-30 mm fir innen- und auBen

SOLOPLAN-30-PLUS

Standfeste, schnellerhartende Spachtelmasse bis 50 mm

SOLOCRET-50

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K /M-PLUS
OPTIONAL énforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300
e VERLEGEN Leichter, staubarmer Flexmértel fir Dunn-, Mittel- u. FlieBbettverlegung LIGHTFLEX "
Graver, hochflexibler Flexmértel fir innen und auBen MONOFLEXXL "
Beschleunigt erhartender FlieBbett-Flexmortel MONOFLEX B "
Hochverformbarer Flexkleber fir hohe Belastungen UNIFIXS3
Verformbarer, schnellerhartender Flexkleber fur hohe Belastungen, auch  UNIFIX-S3ast
fur Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY
Flexibler Natursteinkleber CRISTALLIT-FLEX !
O VERFUGEN Mineralische Multifunkfions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS

Belsge von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite

ASO-Flexfuge

* Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Untergriinden”
und ,Abdichten und Verlegen, innen und auBen”.

1) Wir empfehlen bei zementaren Dinnbettmérteln die Zugabe einer
Polymerdispersionsvergitung wie UNIFLEX-F zur Kompensation auftretender
Spannungen zwischen Untergrund und keramischen Belagsmaterial.
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m  Verlegen von Kunststeinen

3
2
1
Kunststeine sind Agglomerate aus natirlichen Gesteinen, die Bei einigen dieser Materialien, besonders bei hohem Serpentfi-
zement&r oder mit Kunstharz gebunden sind. Einige dieser nit-Anteil, kann ein ,Schisseln” aber nur durch ein Verlegen mit
Materialien haben ein ausgeprégtes Quellverhalten. Reakiionsharzklebern vermieden werden! Fir eine individuelle
In der Regel kann mit einem hoch kunststoffvergiiteten Dinnbett- Beratung steht unsere Anwendungstechnik gerne zur Verfigung.
mértel mit schneller kristalliner Wasserbindung verlegt werden.
Vorgang Produkt

€ GrUNDIEREN
Die Vorarbeiten erfolgen je nach Untergrundart und Beschaffenheit

AUSGLEICHEN anschlieBend wird entsprechend der Beanspruchungsklasse
OPTIONAL abgedichtet. Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschied-
lichen Untergrinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und
ABDICHTEN auBen”
OPTIONAL
o VERLEGEN Chemikalienbestandiger Klebemértel auf Epoxidharzbasis ASODUR-EK?8

Verformbarer, schnellerhértender Flexkleber fur hohe Belastungen, auch  UNIFIX-S3ast
fur Naturstein, mit FAST TECHNOLOGY

Flexibler Natursteinkleber, mit 2,0 - 4,2 kg UNIFLEX-F vergiten CRISTALLIT-FLEX
Polymerdispersion UNIFLEXF

o VERFUGEN Mineralische Mulfifunkfions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY
Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-flexfuge
Silikon-Fugendichtmasse fir Naturstein ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen von Glasfliesen und -mosaik

Clasfliesen und -mosaik sind durchscheinend oder transparent
mit rickseifiger Beschichtung. Ohne riickseitige Beschichtung ist
der Verlegemértel sichtbar. Durch die Wahl eines weifen
Verlegemértels wird die Farbe der Glasfliesen bzw. des Glasmo-
saiks intensiver dargestellt. Fir durchscheinende Glasmosaike
kann mit ASODUR-DESIGN sowohl die Verlegung als auch die

belages dient.

Verfugung farbgleich vorgenommen werden. Fir einen guten
Haftverbund zum Glas sollte ein hoch kunststoffvergiteter
Verlegemértel verwendet werden. Die opfimalen Ergebnisse
werden in der Regel mit Epoxidharzmértel erreicht, welcher auch
gleichzeitig fur die Verfugung des Glasfliesen- bzw. Glasmosaik-

Vorgang Produkt
AUSGLEICHEN Standfeste, zementare, schnellerhartende, kunststoffvergiitete, span- SOLOCRET-50
OPTIONAL

nungsarme und geschmeidige Spachtelmasse, 2 - 50 mm

Selbstverlaufende, zementgebundene Ausgleichsmasse, 2 - 30 mm

SOLOPLAN-30-PLUS

Wasserabweisender, schnellerhartender Estrichmortel, hochfest

ASO-EZ4-PLUS

€ GRUNDIEREN

Lasungsmittelfreie Universal-Grundierung, wasser-/alkalibestandig

ASO-Unigrund

Sperrgrundierung auf Epoxidharzbasis

ASODUR-5G3-thix

ABDICHTEN Flexible, mineralische, diffusionsoffene Dichtungsschlémme fir erhshte AQUAFIN-2K/M-PLUS
OPTIONAL Anforderungen im Innen- und AuBenbereich AQUAFIN-RS300
Spachtelbare, chemikalienbesténdige Verbundabdichtung ASOFLEX-AKB
auf Polyurethanbasis
e VERLEGEN WeiBer Flexkleber fir Verlegung im Dinnbett MONOFLEX-white !
Weier, schnellerhartender Flexkleber fir die Verlegung im Dinnbett UNIFIX-S3-fast 2
Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN
lesungsmittelfrei
e VERFUGEN Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS

Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

Chemikalienbestandiger Epoxi-Feinfugenmértel, 2-komp. und ASODUR-DESIGN
losungsmittelfrei
Silikon-Fugendichtmasse fur Bewegungsfugen ESCOSIL-2000

1) Vergitet mit UNIFLEX-F

2) Nicht fur die Verlegung im Unterwasserbereich
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Verlegen von Cotto

3
2
1
Cotfo ist ein im aufwéndigen Herstellungsprozess aus Tonarde sich eine Vorabimpréagnierung des trockenen Belags, um das
gebranntes Material mit ganz besonderem Charme. Bei der Abwaschen wahrend der Fugarbeiten zu erleichtern. Nach dem
Verlegung ist besondere Sorgfalt und handwerkliches Ksnnen Ausharten muss der Belag sorgféltig abgesduert werden.
gefragt. Verlegen auf zu feuchtem Estrich kann schnell zu Dies ist auch bei einem sauber abgewaschenen Belag notwen-
Ausblihungen fuhren. Um Austrocknungszeiten kurz zu halten, dig, um platteneigene Kalke zu entfernen. Der Belag muss dann
sollte ein Diinn- und Mittelbettmartel mit schneller, kristalliner grUndhch austrocknen, bevor die Endbehond|ung mit Cotto-

Wasserbindung verwendet werden. Vor dem Verfugen empfiehlt  Wachs oder -Ol erfolgt.

Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
AUSGLEICHEN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
OPTIONAL grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
ABDICHTEN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
OPTIONAL grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufen”
9 VERLEGEN Schnellerhartender, hoch standfester Flexkleber fir innen und auBen SOLOFLEXfast
e VERFUGEN Schnellerhartender Flexfugenmértel, 3 - 20 mm Fugenbreite ASO-flexfuge
Reiniger zur Entfernung von Zement- und Kalkverschmutzungen ASO-RO05
Silikon-Fugendichtmasse, neutral-vernetzend, weichmacherfrei ESCOSIL-2000-ST
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Verlegen von Naturstein i
3
2
1
Natursteine bieten faszinierende Variationen von Strukturen und das CRISTALLIT-Natursteinprogramm an. Das Anmachwasser
Oberfléchen und machen selbst gesamte Flachen zum Unikat. wird zugig kristallin gebunden und steht somit nur sehr kurz mit
Die Atmosphére eines Raums wird durch das Naturprodukt den Verlegematerialien in Kontakt.

besonders geprégt. Fir eine sichere Verlegung bietet sich hier

Vorgang Produkt
o GRUNDIEREN Je nach Untergrund, in der Regel mit:
Acrylatdispersion-Konzentrat ASO-UnigrundK
AUSGLEICHEN Je nach Untergrund und Anwendungsbereich, z.B.:
OPTIONAL FlieBspachtel von 2-30 mm, im Innen- und AuPenbereich fir zementdre ~ SOLOPLAN-30-PLUS
Untergrinde
Nivelliermasse fir Bodenflachen bis 30 mm, im Innenbereich fur SOLOPLAN-30-CA

calciumsulfatgebundene Untergrinde
*

ABDICHTEN Siehe auch Inhaltsverzeichnis ,Verlegen auf unterschiedlichen Unter-
OPTIONAL grinden” und ,Abdichten und Verlegen, innen und aufBen”
O VERLEGEN Universeller flexibler Natursteinkleber mit langer Verarbeitungszeit, bis CRISTALLIT-FLEX

10 mm Mértelbettdicke mit FAST TECHNOLOGY

Gravuer, hochflexibler Dunn- und Mittelbettmértel mit schneller, MONOFLEXfast
kristalliner Wasserbindung, FAST TECHNOLOGY

e VERFUGEN Mineralische Multifunktions-Flexfuge fur Fliesen, Naturstein u.a. CRISTALLFUGE-PLUS
Belage von 1-10 mm Fugenbreite mit FAST TECHNOLOGY

Silikon-Fugendichtmasse, neutral-vernetzend, fir Naturstein ESCOSIL-2000-ST

* Siehe auch Inhaltsverzeichnis Verlegen auf unterschiedlichen Untergrinden” und , Abdichten und Verlegen, innen und aufien”.
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Allgemeine Informationen

zur Planung und Ausfihrung

Bei der Planung und Ausfthrung einer erfolgreichen Fliesenverlegung
kommt es auf eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren an. Wir zeigen
lhnen, was Sie z. B. bei der Untergrundbeurteilung und -vorbereitung
zu beachten haben, und welche Wahl bei verschiedenen Boden- und
Wandfléchen oder aber auch bei den unterschiedlichen Wasserein-
wirkungsklassen und DIN Normen fir Sie die richtige ist.
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Die Untergrundbeurteilung und ~vorbereitung
Methoden, Notwendigkeit und Méglichkeiten

Fine der wichtigsten Voraussetzungen fir einen dauerhaften Erfolg
beim Aufbringen von dekorativen oder schitzenden Beschichtungen
ist die fachgerechte Untersuchung, Bewertung und Vorbereitung des
Untergrundes. Der Untergrund muss so prépariert sein, dass immer
ein optimaler Verbund zwischen der Betonoberflache und aufge-

brachtem System erreicht wird.

Inaugenscheinnahme

Durch die Inaugenscheinnahme kénnen
schon auf dem zu beschichtenden
Untergrund vorhandene Anhaftungen
(Schmutz, Staub, Mértelspritzer etc.),
lockere mirbe Bestandteile, Kondens-
wasser, Risse oder grobe Unebenheiten
festgestellt werden.

Prisfung der Ebenheit

Die zulassigen MaBtoleranzen sind in der
DIN 18202 ,Mabtoleranzen im Hoch-
bau” beschrieben. Die Prifung erfolgt mit
einer Messlatte und einem Messkeil.

Klopfprifung

Durch Klopfen mit einem Hammer lassen
sich Hohlstellen und diinne harte Sinter-
schichten anhand von Anderungen im
Klangbild erkennen.

Benetzungspriifung

Durch das Auftragen von Wasser - z.B.
mit einer Birste - wird die Saugfahigkeit
des Untergrundes gepriift. Das Wasser
muss binnen kurzer Zeit vom Untergrund
aufgenommen werden. Ist dieses nicht der
Fall, kann dies ein Indiz fir zu hohe
Feuchtigkeit, Trennmittelricksténde,
Zementschlamme oder dhnliches sein.

Gitterritzpriffung

Durch das rautenférmige Einritzen der
Oberflache des Untergrundes mit dem
Gitterritz-Prifgerdt kann die Oberflachen-
beschaffenheit (Schichten, Harte etfc.)
beurteilt werden. An den Schnitipunkten
durfen bei gleichzeitiger Ritzbarkeit keine
Ausbriiche vorhanden sein.

Feuchtigkeitsmessung

Die Feuchtigkeitsmessung ist eine Prifung
zur Bestimmung der Belegereife des
Untergrundes, gemessen mit einem
CM-Messgerét. Der max. Feuchtegehalt
liegt bei Kunstharzgrundierungen und
Beschichtungen bei < 4,0 CM-%. Bei
Spezialgrundierungen kann die Feuchte
auch hsher sein. Mit elekfronischen
Feuchtemessgerdten kann zwar eine
zerstérungsfreie Messung erfolgen, da
iedoch die Genavigkeit nicht gegeben ist,
bieten diese allenfalls einen Anhaltspunkt.

Druckfestigkeitsprifung

Mit einem Rickprallhammer (Schmidt-
Hammer) kann die Druckfestigkeit des
Befons punkiweise und zerstérungsfrei
geprift werden.

Risssanierung (Bodenfléchen)

Vor dem Grundierungsauftrag sind Risse
sauber aufzutrennen und fachgerecht mit
Injektionsharz und eingelegten Stahlklam-
mern zu verschliePen (Injektionsharzsys-
tem ASODUR-KQ0O als sichere und
saubere L&sung].

Sanierung von Léchern und Fehlstellen
Die Ebenflachigkeit des Untergrundes
ist vor dem Auftrag der Grundierung
herzustellen, besonders eignet sich ein
besténdiger und hochfester Epoxidharz-
moértel (z.B. ASODUR-EMB). Geeignete
Werkzeuge sind Spachtel und Glétter.

Herstellen einer Hohlkehle
Im Wand-Boden-Anschlussbereich wird
eine Hohlkehle mit einem Epoxidharz-

Maortel erstellt. Dadurch ist ein sicherer
Anschluss von nachfolgenden Beschich-
tungen méglich und schadliche Einflusse
von Chemikalien oder Feuchﬁgkeif kénnen
verhindert werden.

Frasen

Flachiger Abtrag von wenigen Millimetern
bis zu mehreren Zentimetern maglich um
Unebenheiten zu egalisieren.

Kugelstrahlen

Gangigste Methode zur Untergrundvor-
bereitung zur Erzeugung einer gleichmafi-
gen, offenporigen Ravigkeit.

Schleifen
Mechanische Bearbeitung der Ober-
flscche mit geringem Abirag.

Hochdruckwasserstrahlen
Einsatz bei schlecht zugangigen Boden-
bereichen und vertikalen Flachen.

Sandstrahlen und Wassersandstrahlen
Entfernung haftungsmindernder Oberfls-
chenanteile auch an vertikalen Flachen.

Kehren und Saugen

Beseitigung von losen Feinbestandteilen
nach der eigentlichen Oberflachenvor-
bereitung.

Oberfléchenhaftzugfestigkeit
Bestimmung der Oberfléichenzugfestig-
keit durch das senkrechte Abziehen eines
aufgeklebten Abzugstempels. Die
Mindesthaftzugfestigkeit fur Beschich-
tungsarbeiten liegt bei 1,5 N/mm2.
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Il Furjede Anwendung die richtige Grundierung

Grundierungen bei nachfolgender Fliesenverlegung

(ohne Abdichtung)
x
[N} =
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Untergriinde Bodenfléachen
Befon ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Zementestrich ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Calciumsulfatesrich 4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Calciumsulfat-FlieBestrich V4 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Steinholz-/Magnesiaestrich ++ ++ ++ ++
Gussasphaltestrich
++ ++ ++ ++ ++
ASODUR-LE Epoxidharzestrich i o i T
Terrazzo- oder Steinbéden 2! ++ o ++ ++ o o
Vorhandene Fliesenbeldge
++ ++ ++ 3 ++ 39 ++ ++
Untergriinde Wandfléchen
Beton
++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++
Porenbeton Tt T+ Tt Tt
Kalk-Zementputz, Zementputze  ++ ++ ++ ++ o ++ ++ ++ ++
Gipsputz
pep + + +
Gipskartonplatten iy Tt ot
Vorhandene Fliesenbeldge ++ ++ ++ ++ ++
Holzspanplatten
+ + + + +

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

1) Calciumsulfatestriche missen angeschliffen werden und die Belegereife erreicht haben.
2) Terrazzo- und Steinbéden mussen von Trennschichten befreit werden.

3) Fliesenbelage grindlich reinigen, evil. mittels 20er- bis 40er-Korn leicht anschleifen.

4) Bei GroBformaten mit ASODUR-GBM grundieren.
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Bei Einsatz der ASODUR-Grundie-
rungen sind diese im frischen Zustand

mit Quarzsand abzusanden. Die
Technischen Merkblatter der aufge-
fihrten Produkte sind zu beachten.
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Fur jede Wassereinwirkung die richtige Abdichtung

Bisherige Beanspruchungsklassen nach ZDB-

Merkblaft fir den nicht geregelten Bereich

Neue Klassifizierung nach DIN 18531, DIN 18534, DIN 18535

Wasser-
einwir-
Beanspruchungsklasse Anwendungsbereiche Norm kungsklasse
DIN 18534:  WO-I: gering
A0 Mébige Beanspruchung durch nicht Direkt und indirekt beanspruchte Flachen in RGumen, DIN 18534:  WI1-I: m&Big
drickendes Wasser im Innenbereich in denen nicht sehr h&ufig mit Brauch- und Reinigungs-
wasser umgegangen wird, z.B. in h&uslichen Badern,
Badezimmem von Hotels.
BO Mabige Beanspruchung durch nicht Direkt und indirekt beanspruchte Fléchen im AuBenbereich DIN
drickendes Wasser im AuBenbereich mit nicht drickender Wasserbelastung, z. B. auf Balkonen 18531-5:
und Terrassen (nicht iber genutzten Réumen).
A Hohe Beanspruchung durch nicht Direkt und indirekt beanspruchte Flachen in Rgumen, in DIN 18534:  W2-I: hoch
drickendes Wasser denen sehr h&ufig oder langanhaltend mit Brauch- und
Reinigungswasser umgegangen wird.
B  Hohe Beanspruchung durch von innen Durch Druckwasser beanspruchte Flachen von DIN 18535:  WI1-B
sténdig driickendes Wasser im Innen- Behaltern, z.B. offentliche und private Schwimm- Fillhéhe < 5 m
und AuBenbereich becken im Innen- und AuBenbereich.
W2-B
Fullhshe < 10'm
C  Hohe Beanspruchung durch nicht Direkt und indirekt beanspruchte Fléchen in RGumen, DIN 18534: W3-l sehr hoch

drisckendes Wasser mit zusatzlicher
chemischer Einwirkung im Innenbereich

in denen sehr haufig oder langanhaltend mit Brauch-
und Reinigungswasser umgegangen wird, wobei es
auch zu begrenzten chemischen Beanspruchungen
der Abdichtung kommt, z.B. in gewerb|ichen Kichen
und Weéischereien.

x! keine Abdichtung erforderlich wenn wasserabweisende Oberflache  x? nur an Wéanden
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Wassereinwirkung

Einsetzbare Abdichtungen

SANIFLEX AQUAFIN- AQUAFIN-

AQUAFIN- ASOFLEX- SANIFIN

Flachen mit nicht haufiger
Einwirkung von Spritzwasser.

* Bereiche von Wandflachen iber Waschbecken in Badern
und Spilbecken in hguslichen Kiichen.

* Bereiche von Bodenfléichen im hauslichen Bereich ohne
Ablauf, z.B. in Kichen, Hauswirtschaftsraumen, Gaste-WCs.

Flachen mit nicht haufiger Einwirkung aus
Brauchwasser, ohne Intensivierung durch
anstauendes Wasser.

* Wandflachen tber Badewannen und in Duschen in Badern.

* Bodenflachen im hauslichen Bereich mit Ablauf.

¢ Bodenflachen in Badern ohne/mit Ablauf ohne hohe
Wassereinwirkung aus dem Duschbereich.

Abdichtungen von Balkonen, Loggien und
Llaubengéngen (nutzbare Plattform, die nicht
iber einem genutzten Raum liegt).

Flachen mit haufiger Einwirkung von Spritzwasser
und/oder Brauchwasser, vor allem auf dem Boden
zeitweise durch anstauendes Wasser intensiviert.

» Wandflachen von Duschen in Sportstatten/Gewerbestatten.
* Bodenflachen mit Ablaufen und/oder Rinnen.

Abdichtung von Behdaltern und Becken

Flachen mit sehr héufiger oder lang anhaltender
Einwirkung aus Spritz- und/oder Brauchwasser
und/oder Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren,
durch anstauendes Wasser intensiviert.

* Flachen im Umgang von Schwimmbecken.
* Flachen in Gewerbestatten (gewerbliche Kichen,
Waschereien, Brauereien).

TK-PREMIUM 2K/M-PLUS AKB
x| x| x| x ! x|
X X X X X
_ X X X _
X2 X X X x4
_ _ X X -
_ _ X X _
. x 3 x 3 X -

%2 nur wenn keine zusdtzliche chemische Einwirkung

x4 ggf. Abdichtungsflachen mit zusatzlichen chemischen Einwirkungen gemaB PG-AIV
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Fir jede Anwendung der richtige Verlegemértel

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

Untergriinde / Anwendung

Wandbelége innen und auBen
Putze PG II-Ill gemaB DIN 18550

Hinweise zur
Untergrundvorbereitung

Putziberstande entfernen

Grundierung

ASO-Unigrund

Mauerwerk gemaR DIN 1053,
Teil 1

Mauerwerk ebenflachig und vollfugig, bei Mischmauerwerk
ist bewehrter Putz aufzubringen, Mauerwerk aus bindemittel-
gebundenen Steinen mind. &6 Monate alf

ASO-Unigrund

Mindestalter 6 Monate !

Sinterschichten ggf. entfernen z.B. Kugelstrahlen, Hochdruck-
reiniger

ASO-Unigrund

Mindestalter 3 Monate

Sinterschichten ggf. entfernen z.B. Kugelstrahlen, Hochdruck-
reiniger

ASO-Unigrund

Mindestalter 28 Tage !

Sinterschichten ggf. entfernen z.B. Kugelstrahlen, Hochdruck-
reiniger

Trockenbaustoffplatten z.B. Gipskarton
gemdaB DIN 18181,
Gipsfaser, gewebearmiertes Polystyrol

Ausreichend tragféhig und als Untergrund fir die Fliesen-
verlegung geeignet

ASO-Unigrund

Keramische Belage, Natur- und Kunststein
festhaftend, tragfahig

Reinigen und enffetten, ggf. anschleifen

ASO-Unigrund-S oder
Kratzspachtelung mit
AQUAFIN-2K/M-PLUS

Farben und Anstriche festhaftend, tragfahig

Dispersionsfarben entfernen, Lack- bzw. Olfarben anschleifen.
Wir empfehlen Probeverklebungen. Aufsteigende Feuchtigkeit
aus dem Untergrund ist auszuschlieBen.

ASO-Unigrund-S oder
Kratzspachtelung mit

AQUAFIN-2K/M-PLUS

Styropor z. B. Wannentrager

Kontaktspachtelung mit MONOFLEX, LIGHTFLEX, SOLOFLEX

Holzuntergrinde tragféhig, z.B. Spanplat-
ten auf biegesteifen Stéinderwerk

Bodenbelége innen

Zementestrich unbeheizt gem&h DIN
18560, auf Trennlage oder Dammung,
Mindestalter 28 Tage und Resfeuchte
< 2,0 % nach CM-Messung

Ggf. nachschrauben, Eignung prifen

Vorhandene Risse mit ASODUR-KQOO kraftschlissig schlieBen
und absanden

ASO-Unigrund-S, STEPBOARD
9 oder 15 mm verlegen

ASO-Unigrund

Zementestrich beheizt gemaB DIN 18560,
auf Trennlage oder Dammung, Mindestalter
28 Tage und Resfeuchte < 2,0 % nach
CM-Messung

Autheizprotokoll beachten

ASO-Unigrund

Junger Zementestrich ! auf Trennlage oder
Dammung beheizt und unbeheizt, begehbar
(mind. 3 Tage alt) gem. DIN 18560, tragféhig

Nicht sandend, Aufheizprotokoll nach der Verlegung beachten!

3) Im AuBen- und Nassbereich ist vor der Fliesen- und Plattenverlegung stets eine Abdichtung erforderlich. In der Produktibersicht finden Sie die geeigneten
Produkte. Wenn keine abweichenden Angaben gemacht sind ist fur den Untergrund, die Untergrundvorbereitung und die Verlegung die DIN 18157 mafBgeblich.
4) Nur in Verbindung mit der Verbundabdichtung ADF-Balkonfolie.
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1) Beim Verlegen auf jungen Zementestrichen ist der noch nicht abgeschlossene Abbindeprozess des Estrichs und die somit geringere Festigkeit zu bericksichtigen.

Keine schweren Lasten (z.B: Fliesenpaletten etc.] auf dem Untergrund abstellen.

2) Beim Verlegen von Natur- und Kunststeinen sind die produktspezifischen Eigenschaften des Verlegematerials zu beriicksichtigen. Wir empfehlen Probeverlegungen.

Je nach Belag ggf. mit UNIFLEX-F vergiiten.

Klassifizierung gemaB DIN EN 12004 / Verlegemértel
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5) Bei einer Verklebung mit ASODUR-EK98 muss vorab eine Grundierung mit ASODUR-GBM + Abstreuung mit Quarzsand 0,2 - 0,7 mm durchgefihrt werden.

6] Mit UNIFLEX-F vergiiten je nach Anwendungsbereich 2 bis 8,33 kg UNIFLEX-F/25 kg.

Fortsetzung der Tabelle auf der néchsten Seite
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Fortsetzung der Tabelle Verlegemértel

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

Untergriinde / Anwendung

Bodenbeldge innen

Calciumsulfatestriche gemaB DIN 18560
und calciumsulfatgebundene Untergrinde
z.B. Ausgleichsmassen, unbeheizt

Hinweise zur
Untergrundvorbereitung

Estrich anschleifen, Restfeuchte < 0,5 % nach CM-Messung,
aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschlieBen

Grundierung

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, ASO-Unigrun
GE

Calciumsulfatestrich gemaB DIN 18560
und calciumsulfatgebundene Untergrinde
z.B. Ausgleichsmassen, beheizt

Estrich anschleifen, Restfeuchte < 0,3 % nach CM-Messung,
aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschlieRPen

ASODUR-GBM, ASO-Unigrund-S, ASO-Unigrun
GE

Calciumsulfatestrich gemaB DIN 18560
und calciumsulfatgebundene Untergrinde
z.B. Ausgleichsmassen, beheizt und
unbeheizt mit Restfeuchten < 1,5 % bzw.
< 1,0 % nach CM-Messung.

Estrich anschleifen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Unter-
grund ist auszuschlieBen

ASO-Unigrund-K, MV 1:3 oder ASO-Unigrund-G
ASO-Unigrund-$

Mindestalter &6 Monate, Beton gemaf
DIN 1045 419

Sinterschichte entfernen z. B. Granulatstrahlen

ASO-Unigrund

Mindestalter 3 Monate, Beton gemaf
DIN 1045 43

Sinterschichte entfernen z.B. Granulatstrahlen

ASO-Unigrund

Mindestalter 28 Tage, Befon geméf
DIN 1045 43

Sinterschichte entfernen z. B. Granulatstrahlen

Magnesitestriche beheizt gemaB

DIN 18560

Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschlieBen

ASODUR-V360W, Abstreuung mit Quarzsand
0,2-0,7 mm

Magnesitestriche unbeheizt gem&B

DIN 18560

Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Untergrund ist auszuschlieBen

ASODUR-V360W, Abstreuung mit Quarzsand
0,2-0,7 mm

Gussasphaltestrich, der Harteklasse IC10
gemdaB DIN 18560

Nur innen, Estriche missen mit Sand abgerieben sein,

,Glatzen" ggf. mit ASODUR-GBM grundieren.

ASODUR-GBM, Abstreuung mit Quarzsand
0,2-0,7 mm

PVC Belage festhaftend, tragféhig

Mit Entwachser reinigen, anschleifen / anrauen

Kratzspachtelung mit UNIFIX-S3

Holzuntergriinde tragféhig, z.B. Spanplat-

ten, Parkett, Dielen

Holz-Untergrund mit ASODUR-GBM grundieren und
ASODUR-LE frisch in frisch verlegen.

Ggf. nachschrauben, Fugen zwischen Dielen etc. mit Tagomastic
schlieBen. Aufbau mit 9 0.15 mm STEPBOARD Entkopplungsplatten.

ASODUR-GBM

ASO-Unigrund-S, ASODUR-GBM

Keramischer Belag, Natur- und Kunststein
festhaftend, tragfahig

Reingen und entfetten, ggf. anschleifen

ASO-Unigrund-S oder Kratzspachtelung mit
AQUAFIN-2K/M-PLUS

Trockenbauplatten z.B. Gipsfaser,
gewebekaschiertes Polystyrol

Keine gipshaltigen Fugenfiller verwenden

ASO-Unigrund
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Bitte die Hinweise auf der vorherigen Seite beachten!

Klassifizierung gemaB DIN EN 12004 / Verlegemértel
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Fortsetzung der Tabelle auf der né&chsten Seite
HINWEIS

Die Technischen Merkblatter der
aufgefihrten Produkte beachten!
Die Empfehlungen ersetzen keine
anwendungstechnische Beratung!

schomburg.de
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Fortsetzung der Tabelle Verlegemértel

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

i

Hinweise zur
Untergrundvorbereitung Grundierung

Bodenbelédge auBen ohne Ddmmschichten

Mindestalter & Monate, Beton gemaB Sinterschichten ggf. entfernen z.B. Kugelstrahlen, Hochdruck- ASO-Unigrund
DIN 1045 4% reiniger

Mindestalter 3 Monate, Beton gemaf Sinterschichten ggf. entfernen z. B. Kugelstrahlen, Hochdruck- ASO-Unigrund
DIN 1045 49 reiniger

Mindestalter 28 Tage, Befon geméf Sinterschichten ggf. entfernen z.B. Kugelstrahlen, Hochdruck-

DIN 1045 43 reiniger

Zementestrich begehbar (min. 3 Tage ali) Nicht sandend

gemaB DIN 18560, tragfahig !

Keramische Beldge, Natur- und Kunststein Reingen mit Universalreiniger, ggf. anschleifen ASO-Unigrund-S
festhaftend, tragfahig

Fliesen- und Plattenbeldage

Fliesenverlegung Steingut

Fliesenverlegung Steinzeug

Fliesenverlegung Feinsteinzeug (Keramik mit
Wasseraufnahme < 0,5 %)

Kunst- und Natursteinverlegung,
Dinnbett (bis 5 mm Kleberdicke), innen 2

Kunst- und Natursteinverlegung, Mittelbett
(> 5 mm Kleberdicke), innen ?

Glasmosaik und Glasfliesen 2

GrofBformate 2

Cotto ?

HINWEIS

Die Technischen Merkblatter der
aufgefihrten Produkte beachten!
Die Empfehlungen ersetzen keine
anwendungstechnische Beratung!

62 schomburg.de



Klassifizierung gemaB DIN EN 12004 / Verlegemértel
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1) Beim Verlegen auf jungen Zementestrichen ist der noch nicht abgeschlossene Abbindeprozess des Estrichs und die somit geringere Festigkeit zu bertcksichtigen.

Keine schweren Lasten (z.B: Fliesenpaletten efc.] auf dem Untergrund abstellen.

2) Beim Verlegen von Natur- und Kunststeinen sind die produktspezifischen Eigenschaften des Verlegematerials zu bericksichtigen. Wir empfehlen Probeverlegungen.

Je nach Belag ggf. mit UNIFLEX-F vergiten.

3) Im AuBen- und Nassbereich ist vor der Fliesen- und Plattenverlegung stefs eine Abdichtung erforderlich. In der Produktibersicht finden Sie die geeigneten Produkte.
Wenn keine abweichenden Angaben gemacht sind ist fiir den Untergrund, die Untergrundvorbereitung und die Verlegung die DIN 18157 maBgeblich.

4) Nur in Verbindung mit der Verbundabdichtung ADF-Balkonfolie.

5) Bei einer Verklebung mit ASODUR-EK98 muss vorab eine Grundierung mit ASODUR-GBM + Abstreuung mit Quarzsand 0,2 - 0,7 mm durchgefihrt werden.

6] Mit UNIFLEX-F vergiiten je nach Anwendungsbereich 2 bis 8,33 kg UNIFLEX-F/25 kg.

schomburg.de 63



Das richtige Mértelsystem fir Cotto, Natur- und Kunststein

Mértelschichtdicke
Gestein
Granit Rosa Beta, Imperial Red, Baltik Braun, Lausitzer, Waldstein gelb, Baltik Braun, Lausitzer, Waldstein gelb
Granit Padang Kristall, Padang hell, Bianco Sardo
Diorit Furstensteiner, Nero Tijuca
Qo Tiefengestein (Plutonite)
© Gabbro Impala, Nero Impala, Star Galaxy
o
O} Syenit Kardinal, Blue Pearl
)
E Foyait Azul Bahia, Namibia Blue
©
§ Ergussgestein Rhyolith / Porphyr Trentiner Porphyr, Porfiris, Porfido
> (Vulkante] Basaltlava Basalting, Rheinische Basaltlava
Kalkbrekzie Breccia Aurora
Serpentinitbrekzie Rosso Levanto
Abl -
ge:eg:rungs Sandstein Roter Mainsandstein, Ruhrsandstein, Abtswinder Schilfsandstein, Wesersandstein
i

Kalksandstein

Anréchter Kalksandstein

Tonschiefer

Portoschiefer, Korlinger Schiefer, Mustang, Papagaios Black

D Kalkstein Trani, Jura Gelb, Jerusalem Stone, Botticino, Solnhofener Plattenkalk, Travertin Plattenkalk, Onyx,
2 Bad Cannstaft, Bad Langensalzaw
1)
o  Niederschlags-
< ) 9 Moleanos
g gestein
S Muschelkalk, Blaubank-Kernstein, Kernstein, Belgisch Granif, Nero Marquing, Kleinziegenfelder,
19)
L2 Dolomitstein
Marmor Thassos, Bianco Carrara, Estremoz, Arabescato, Namaqua
Dolomitmarmor Palisandro, Norwegian Rose
Gneis Soglio, Onserone, Maggia
o 'g Rio Branco, Kashmir White, Imperial White, Juparana Gold, Sarizzo
c @
% g Quarzit Verde Spluga, Azul Imperial, Quarzit Yellow,
> © Azul Macaubas, Pacific Blue
8.)_c
a
55 Glimmerquarzit Alta Quarzit
_g IS
g _E Schiefer Peacock, Multicolor, Otta-Schiefer, Theumaer Fruchtschiefer
5
S
5= Serpentinit Verde Alpi, Verde Naoussa, Verde Tino, Rosso Levanto, Tinos Green, Tauerngriin
zemenigebunden Betonwerkstein Breccia Aurora, Alpenmarmor Beige, Carrara weif}, Fa. Quarella: ,Bianco Arco Iris”
Ohne Arabescato, Granit 90; Fa. Quarella Serie: Fantasia, Millennium, Cromatica, Granitica, Pastelli, Luciente
Serpentinitanteile Fa. Omnistone: Serie Starlight v.a.; Fa. Objekt-Stone: Micronit u.a. Fa. Prossimesuperfici Serie: Luce,
Cristallo, Oriente
kunstharzgebunden
Qo Mit Vetro Q0: Fa. Quarella: Verde Tirreno, Rosso Levanto, Verde Levanto
g Serpentinitanteilen
7
B
»z | Cotto diverse Typen

++ besonders geeignet
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o bedingt geeignet

1) Vergiiten Sie 25 kg Kleber zusatzlich mit 2 kg UNIFLEX-F.
2) Behandeln Sie die Rickseite des Steins vor der Dickbettverlegung mit UNIFIX-S3-fast.



I Dinnbett- und Mittelbettverfahren

- Schnellerhartend
- Schnelle kristalline
Wasserbindung

- Wasserfrei
- Reaktionsharz

- Hoch Verformbar
- Schnellerhartend
- Schnelle kristalline

- Schnellerhartend
- Schnelle kristalline
Wasserbindung

Dickbettverfahren ‘I|

- Innenbereich
- AuBenbereich

- Wei3 Wasserbindung - grau
- Weif

3-10mm bis 5 mm bis 5 mm 3-10mm 15-50 mm
CRISTALLIT-FLEX ASODUR-£K?8 UNIFIX-S3-fast MONOFLEX fast ASO-E74-PLUS
++ o ++ o ++
++ o
+ + -+ + +
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++ ++ ++
++ ++
+ T+ + + o+
+ + -+ + +
++ ++ ++ 2

++
++ o ++ o
++ ++ ++
ol Tt ol ol
++ ++2
++
++ ++ ++2
++ ++ 2
++ ++ 2
++ ++ ++ ++
++ o
+
++ ++ ++ ++ ++
++ 1 ++ ++ ++1

++
++ ++ ++ ++ ++

‘; ++ 1) ++ ++
HINWEIS
++ * Bei groBeren Abweichungen der
Steindicke wéhlen Sie die Verle
gung im Dickbett mit den Estrich-

Tt T+ mérteln ASO-EZ4-PLUS sowie

ASO-SEM.
* Verlegen Sie unkalibrierte Natur
steinplatten im Mittelbettverfahren.
* Fur detaillierte Auskiinfte wenden
Sie sich bitte an unsere
Anwendungstechnik.



Fir jede Anwendung der richtige Fugenmortel

i Fugenmértel fir jeden Anwendungsbereich

2 o)
(%) O '8
=) < A Z
£ = £ % = o € o € O
E s £ = E o E o E D =
0o a©° Oo ¥ o N2 i =
2 S 4 27 = 0 %
oo 8)-—‘ = o o — (-
0 o =10 = o =] =) =)
) o S@ Qv Qv Qo
0-° 0-° 5o 0-° 0-° 0:
0 5 0 g = 5 0 5 0 5 0 5
<z <z o2 <2 <z L =
i ement ement ement oxidharz poxidharz oxidharz
Basis Z Z Z Epoxidh Epoxidh Epoxidh
Klassifizierung gemaB EN 13888 CG2WA CG1 CG2WA RG RG RG
Innenbereich o A A A o A
AuBenbereich R o A t o A
Unterwasserbereich o © t* o A
Wandbereich t + t A o -+
Bodenbereich A o A o A t
Eingeschrankt chemisch beanspruchbar o © A N A
Hoch chemisch beanspruchbar A A A A
Hoch mechanisch beanspruchbar o A A A A
: + +
Wasser- und schmutzabweisend i — iy —
Fliesen mit hoher Wasseraufnahme STG, |G © - o -t o -t
Fliesen mit geringer Wasseraufnahme STZ, A © A R A t*
Klinkerplatten
Feinsteinzeug, A o A A A t
Kunstharzgebundene Platten
Natursteine ° ++ o o o
Cotto t o
++ o ++ ++

Glasmosaik und Glasfliesen

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

HINWEIS

Die produkispezifischen Eigen-
schaften der Fliesen und Platte
sind zu bericksichtigen, wir

empfehlen Probeverfugungen.
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Fir jede Anwendung der richtige Fugendichtstoff

Fugendichtstoffe fir jeden Anwendungsbereich

= 2
X 2 >
Q o (DI = [y
8 g g 2 s
S & & X o
= - 4 w -
] w0 w0 ™ 2
(o] o (o] =) o
2 2 2 z 2
w w 2 z <
Material-Basis Silikon Silikon neutral- Silikon neutral- 1-komp. Epoxid-
acetatvernetzend oxim-vernetzend  oxim-vernetzend,  Polyurethan Polyurethan
Silikonsle
Innenbereich ++ ++ ++ ++ ++
AuBenbereich ++ 41 441 r
Unterwasserbereich +4 +4 0 T+
Wandbereich ++ ++ Tt Tt
Bodenbereich ++ ++ ++ ++ ++
Eingeschrénkt chemisch beansprucht ++ ++ ++ 1 ++ ++
Hoch chemisch beansprucht
Hoch mechanisch beansprucht o 443
Fliesen ++ ++ ++ ++ ++
Fliesen mit Oberflachenbeschichtung, z.B. Ceramicplus ++1 ++ 1 ++ 1 ++ T+
Kunststein ++ 1 4+ 1 T+
Naturstein ++
Sandstein 443
Cotto 4+
Glas, Glasmosaik und Glasfliesen ++ ++ Fnl T+t
Mineralische Untergriinde, wie z.B. Beton, Putz, Mauerwerk ++ 1 ++ 1 1 +4 1 ++
Betonwerkstein, Zementfliesen ++ 1
Edelstahl +4 0 T T4 Tt 42
Gusseisen 441 S 1 4+ 442
Eisen, gestrahlt ++ +t +42
Aluminium blank ++ ++ ++ 1 ++ 42
Aluminium eloxiert ++ 1 ++ 41 Tt +42
Kupfer N Tt 42
Messing ++ * T+ 4+ 2
Zink ++ 1 ++ 1 ++ 1 ++ ++2
WeiB3blech ++ 1 ++ 0 +4 0 o+ 42
Holz, lasiert 41 4 —
Melaminharz 40 4 T ) —
Kunststoffprofile ++ ++ ++ ++ ++2
PVC ++ ++ ++ ++ ++2
PE, PP, Teflon

++ besonders geeignet o bedingt geeignet

*Reaktion mit Buntmetall méglich (,Anlaufen”)
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1) ggf. vorprimern
2) Primern mit geeignetem Voranstrich
3) Primern mit ASODUR-GBM






Ausgezeichnet

Nachhaltigkeit - nicht nur im Bestand, sondern auch im Umweltschutz.
Darauf setzt die Unternehmensgruppe SCHOMBURG. Dafir werden
eine Reihe unserer Produkte strengen Prifungen unterzogen.

Zertifizierte Sicherheit

Von der Multigrundierung tber Ausgleichsmassen, Abdichtungsprodukten, bis hin
zur Fliesenverlegung mit dem staubarmen Flexmértel LIGHTFLEX und der Verfugung
mit der CRISTALLFUGE-PLUS ist das Programm rund.

OKOPROFIT

Seit 2014 engagiert sich SCHOMBURG ~ mit dem entsprechenden Zertifikat

im Rahmen des Umweltprojektes ausgezeichnet, das den Erfolg der
OKOPROFIT [Okologisches Projekt for umgesetzten MaBnahmen dokumentie-
integrierte Umwelt-Technik), welches ren. Damit setzt das Unternehmen
Unternehmen bei Umwelt-und Klima- MaBstabe hinsichtlich der Anforderun-

schutzmaBnahmen unterstiitzt. Jetzt wurde  gen an nachhaltiges Wirtschaften,
der ostwestfélische Baustoff-Spezialist fir -~ Bauen und letztendlich auch Wohnen.
seine vorbildlichen Umweltleistungen
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DGNB und LEED

Diese ausgewdhlten Kleber und Dichtstof-
fe finden Sie nun auch in der
Green-building-Produkidatenbank auf
www.greenbuildingproducts.eu.

Die dort gelisteten Produkte fragen zur
Erreichung von Punkten im LEED- und
DGNB-System bei. SCHOMBURG
unterstitzt seine Kunden bei der erfolg-
reichen Gebaudezertifizierung

EMICODE

Dariiber hinaus wurden auch viele
SCHOMBURG-Produkte mit dem
EMICODE-Siegel ausgezeichnet.
EMICODE ist ein markenrechtlich
geschiiztes Zeichen zur Kennzeichnung
von Verlegewerkstoffen, Klebstoffen und
Bauprodukten. Diese Baustoffe bieten
greBtmagliche Sicherheit vor Raumluft-
belastungen. Dem System EMICODE

liegen eine exakt definierte Prifkammerun-

tersuchung nach EN 1SO 16000 und
strenge Einstufungskriterien zugrunde.
Die gepriften Baustoffe sind frei von

Damit setzt SCHOMBURG Mafstabe
hinsichtlich der Anforderungen an nach-
haltiges Bauen und Wirtschaften. Dazu
gehsren besonders die Gesundheit und
der Komfort der Nutzer. Dieses l@sst
sich vor allem durch die Verwendung
emissionsarmer Produkte sicherstellen.

nach LEED und DGNB. Zertifizierungs-
relevante Informationen stellt
SCHOMBURG in transparenter Form
bereit. In der Produktdatenbank
www.greenbuildingproducts.eu finden

Sie hierfur standardisierte LEED- und
DGNB-Deklarationen zum Download.
Planern, Architekten und Baufirmen wird
so die Produktrecherche und Dokumentati-
on erleichtert.

Losemitteln und geféhrlichen Stoffen Viele
SCHOMBURG-Produkte tragen mittler-
weile auch die Auszeichnung EC1 oder
sogar EC1Plus. SCHOMBURG hat sich
bewusst den strengen Tests und Auflagen
ausgesetzf, um einen opfimalen Schutz
der Verarbeiter und Nutzer zu realisieren.
Auch die SCHOMBURG-Produkte mit der
VOC-France-Kennzeichnung haben
besonders umweltschonende Eigenschaf-
ten. Diese Emissionsbegrenzungen sind
strenger als die US-LEED-Grenzwerte fiir
VOC-Emissionen.

THIRD-PARTY VERIFIED

@ \
Institut Bauen
und Umwelt eV.

HINWEIS

Weitere Informationen zum Thema
finden Sie auch auf unserer Website
www.green-schomburg.de.
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ili Ubersicht der ,ausgezeichneten Produkte”

EMICODE AgBB Emissionsklasse VOC-
der GEV n gemé&B VOC-France Belgien 2
ADF-Systemkleber EC1Plus-R v A+ 4
AK7P ECTPlus-R - A+ v
AQUAFIN-2K /M-PLUS ECIPlus-R - A+ -
AQUAFIN-RS300 ECIPlus-R v A -
ASO-Dichtband-2000-Sanitéar - - A+ -
ASO-Dichtband-2000 EC1Plus v A+ -
ASO-Dichtband-2000-5 ECIPlus - - v/
ASO-Flexfuge EC1Plus-R v At v
ASO-Fugenbreit EC1Plus-R v At v
ASO-Fugenbunt - v A+ -
ASO-Unigrund-K ECIPlus 4 A+ v/
ASO-Unigrund-GE EC1Plus v/ A+ v/
ASO-Unigrund-$ ECIPlus 4 A+ v/
ASODUR-DESIGN ECIPlus-R v A+ 4
ASODUR-B35] _ B c _
ASODUR-EB/L B v/ A+ ]
ASODUR-G1270 B B c _
ASODUR-G1275 _ - At ]
ASODUR-LE - v/ A+ -
ASODUR-SG3 , v/ A+ -
ASODUR-SG3-superfast ECIPlus-R 4 A+ v
ASODURV2250 ECIPlus-R v/ A+ 4
ASOFLEX-AKB-Boden/“Wand ECIPlus-R v/ At v
CRISTALLFUGE-PLUS EC1Plus v A+ v/
ESCOSIL-2000 EC1Plus - A+ -
ESCOSIL-2000-ST EC1Plus - A+ -
LIGHTFLEX ECTPlus-R v A+ -
MONOFLEX ECIPlus-R v A+ 4
MONOFLEX-fast ECIPlus-R v A+ v
MONOFLEX-XL ECIPlus-R v/ A+ v
REMISIL-SI ECIPlus-R v/ A+ v
SANIFIN ECIPlus v A+ -
SANIFLEX EC1Plus v A+ v
SOLOFLEX ECIPlus-R v/ A+ v
SOLOPLAN ECIPlus-R v/ A+ -
SOLOPLAN-30-CA ECIR - A -
SOLOPLAN-30-PLUS EC1Plus-R - A+ -
SOLOPLAN-FA EC1Plus-R v/ A+ -
STEPBOARD EC1Plus - - -
UNIFIX-S3 EC1Plus-R v/ A+ v/

1) Ausschuss fir die gesundheitliche Bewertung von Bauprodukien, Bund/Lénder-Gremium in D gemaf EN ISO 16000
2) gem. Kéniglichem Erlass zur Festlegung der Grenzwerte fiir die Emissionen in den Innenraum von Bauprodukten
fir bestimmte beabsichtigte Nutzungsarten
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IHRER GESUNDHEIT ZULIEBE

Unsere Baustoffe mit dem EMICODE-Siegel bieten graBt-
mogliche Sicherheit vor Raumluftbelastungen. Dem System
EMICODE liegen eine exakt definierte Prifkammeruntersu-
chung nach EN'ISO 16000 und strenge Einstufungskriterien
zugrunde. Diese Baustoffe sind frei von L&semitteln und
gefahrlichen Stoffen.




Ausgezeichnete Produkivorteile

Das breite Produktspekirum von SCHOMBURG bietet ausgezeichnete
Produkivorteile in den Bereichen Fliesen-/Natursteinverlegung, Estrichver-
legung/Bodenbeschichtung und Bauwerksabdichtung/instandsetzung.

Die Produktpalette zeichnet sich durch hervorragende Eigenschaften aus,
die im Sinne des Anwenders stehen und diesem bei der Verwendung
mehr Zeitersparnis und eine leichtere Verarbeitung in Form von mehr
Arbeitskomfort bietet. Die neuen umweltschonenden Produkte sind jetzt
zunehmend mit staubreduzierter Rezeptur ausgestattet, um den téglich
steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Ganz gleich ob mehr Wert auf Schnelligkeit, Sauberkeit, Flexibilitét oder
besondere Anforderungen gelegt wird - mit den neuen ,ausgezeichne-
ten” Produkten von SCHOMBURG ist man bestens geristet. Feuchtigkeits-
unempfindlich, reiBfest und staubfrei werden die neuen SCHOMBURG-
Produkte im Foliensack geliefert und zeichnen sich dadurch durch ihre
langlebigkeit aus. All diese hervorragenden Verarbeitungseigenschaften
verbergen sich hinter den folgenden Signets.
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FAST TECHNOLOGY

Von O auf 100 in 4,6 Sekunden. So in
etwa kann man die FAST TECHNOLOGY
von SCHOMBURG beschreiben.
Produkte mit diesem Symbol zeichnen sich
dadurch aus, dass das Wasser in
kristalliner Form eingebunden wird.
Dadurch biefen sie Schutz vor Schisselun-
gen und Verfarbungen. FAST-Produkte
lassen sich zunéchst wie normalabbinden-
de Systeme verarbeiten und nach Ende
der Verarbeitungszeit entwickelt sich die
Festigkeit schnell. Verarbeitungs- und
Festigkeitsentwicklung héngt von der
Temperatur ab. FAST-Produkte sind hier
jedoch deutlich unempfindlicher als
andere schnellabbindende Systeme.

=y
|I||||||||||

FAST

TECHNOLOGY

Fliesen Format XXL

Produkte, die mit dem Signet ,FLIESEN
FORMAT XXL" ausgezeichnet sind, sind
speziell zum Verlegen von groBformatigen

Fliesen geeignet. Die heutige Klebemértel-

technologie von SCHOMBURG macht es
moglich. Ausgezeichnet starker Half und
hohe Verformbarkeit, die ein einfaches
und sicheres Verlegen von groBformatigen
Fliesen gewdhrleisten.

Staubreduziert

Produkte, die mit staubreduzierter
Rezeptur ausgestattef sind, werden durch
dieses Symbol kenntlich gemacht. Hierbei
entsteht ein wahrer Umweltvorteil, denn es
gibt viel weniger Staubbelastung wahrend
der Verarbeitung, was wiederum dazu
fihrt, dass unangenehmes Einatmen und
die Verschmutzung von Gegensténden
und R&umen verringert werden kann.

STAUBREDUZIERT

TopTEC

Das neue TopTEC-Bindemittelsystem ist
die Basis vieler SCHOMBURG-Produkte.
Produkte der TopTEC-Familie zeichnen
sich durch eine herausragende Kombinati-
on von besonderen Eigenschaften wie
z.B. einer schnellen reaktiven Erhartung,
einer erhdhten Sicherheit durch extrem

geringes Schwinden und einer ressourcen-

schonende Okobilanz aus.

To
TE g

4in1

Die Multitalente unter den
SCHOMBURG Produkten. Durch die
neu entwickelte 4 in 1 Rezeptur kénnen
Produkte mit diesem Signet fir
verschiedenste Verlegearten wie Dinn-,
Mittel- und FlieBbett sowie Spachtel-
arbeiten verwendet werden. Optimale
Verarbeitungseigenschaften erganzen
dieses Multitalent.

EMICODE
Viele SCHOMBURG-Produkte sind mit

dem EMICODE-Siegel ausgezeichnet.
EMICODE ist ein markenrechtlich
geschitztes Zeichen zur Kennzeichnung
von Verlegewerkstoffen, Klebstoffen und
Bauprodukten. Diese Bausfoffe bieten
groBtmégliche Sicherheit vor Raumluftbe-
lastungen. Dem System EMICODE liegen
eine exakt definierte Pritkammeruntersu-
chung nach EN'ISO 16000 und strenge
Einstufungskriterien zugrunde.

Die gepriften Baustoffe sind frei von
Losemitteln und gefahrlichen Stoffen.
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Auswahl von zu beachtenden Regelwerken

Beheizte und unbeheizte

Fldchen

Flissige Abdichtungen u. Abdichtungsbahnen

in Dusche u. Bad

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 1045 Tragwerke aus Betfon, Stahlbeton und
Spannbeton

DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen
im Dinnbettverfahren

DIN 18534 Abdichtung von Innenréumen

DIN EN 12004 Martel und Klebstoffe fir Fliesen u. Platten
- Definitionen und Spezifikationen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen
im Dinnbettverfahren

DIN EN 13813 Estrichmaortel, Estrichmassen u. Estriche,
Eigenschaften und Anforderungen

DIN 18560 Estriche im Bauwesen

ZDB-Merkblatt

Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblatt

Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belégen aus Fliesen und Platten

DIBt Bauregelliste

Teile A-C

ZDB-Merkblatt

Keramische Fliesen und Platten, Natur-
werkstein und Betonwerkstein auf
zementgebundenen
FuBboden-Konstruktionen

ZDB-Merkblatt

Verbundabdichtung

ZDB-Merkblatt

Keramische Fliesen und Platten, Natur-
werksteine und Betonwerksteine auf
calciumsulfatgebundenen Estrichen

ZDB-Merkblatt

Fachinformationen

Zementgebundene Heizesriche

des Zentralverbandes Sanitér, Heizung,
Klima: Schnittstellen -koordination bei
beheizten Estrichkonstruktionen

Gipskarton, Trockenestriche, Faserzement-

und Bauplatten

BEB-Merkblatt

Beurteilen u. Vorbereiten von Untergriinden

Belagsreste, Beschichtungen, alte Fliesen

und Anstriche

DIN EN 12004  Mértel und Klebstoffe fur Fliesen u. Platten
- Definitionen und Spezifikationen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren

ZDB-Merkblatt

Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belsgen aus Fliesen und Platten

DIN 18183

Montagewénde aus Gipskarfonplatten

DIN 4103

Nichttragende innere Trennwénde

DIN EN 12004  Mortel und Klebstoffe fir Fliesen u.Platten
- Definitionen und Spezifikationen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen
im Dinnbettverfahren

DIN 18560 Estriche im Bauwesen
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I Auswahl von zu beachtenden Regelwerken

DIN EN 12004  Mortel und Klebstoffe fur Fliesen u. Platten DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

- Definitionen und Sperzifikationen

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
: : DIN 1045 Tragwerke aus Befon, Stahlbeton und

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten Spannbefon
DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren im Dunnbettverfahren
DIN 18560 Estriche im Bauwesen AGI Arbeitsblatter S. 10 - 40
DIN 18354 Asphaltbelagarbeiten DIN EN 1081 Ableitfeahig

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belsgen aus Fliesen und Platten

BEB-Merkblatt Beurteilen u. Vorbereiten von Untergrinden Metall, Holz, Kunststoff und Polyester
DIN EN 13813 Estrichmortel, Estrichmassen u. Estriche, DIN EN 12004 Mértel und Klebstoffe fur Fliesen u. Platten
Eigenschaften und Anforderungen - Definitionen und Spezifikationen
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 55928 Teil 4 und 6 Korrosionsschutz von

Stahlbauten

Kritische und rissige Untergriinde DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN EN 12004 Martel und Klebstoffe fir Fliesen u. Platten

- Definifionen und Spezifikationen DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren

ZDB-Merkblaft Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten

DIN 4102 Hochbaunorm
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Schwimmbad und GroBkiiche

Untergriinde ausgleichen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau DIN 18352 Fliesen- und Plaftenarbeiten
DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten DIN 18157 Ausfishrung keramischer Bekleidungen
im Dinnbettverfahren
DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbefon und - -
Spannbeton DIN 55928 Teil 4 und 6 Korrosionsschutz von
Stahlbauten
DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen
im Dunnbettverfahren DIN 1045 Tragwerke aus Befon, Stahlbeton und
Spannbeton
DIN 18534 Abdichtung von Innenréumen T ) )
DIN EN 13813 Estrichmaértel, Estrichmassen u. Estriche,
DIN 18535 Abdichtung von Behdaltern und Becken Eigenschaften und Anforderungen

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belagen aus Fliesen und Platten

DIBt Bauregelliste  Teile A-C

ZDB-Merkblatt Verbundabdichtung

Terrassen und Balkone

DIN EN 12004 Mértel und Klebstoffe fir Fliesen u. Platten
- Definitionen und Spezifikationen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten

DIN 1045 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton

DIN 18157 Ausfihrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren

DIN 18531 Abdichtung von Déchern sowie Balkonen,
Lloggien und Laubengéngen

ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und
Belégen aus Fliesen und Platten

ZDB-Merkblaft Verbundabdichtung

ZDB-Merkblatt AuPenbelage

DIBt Bauregelliste  Teile A-C

DIN EN 998 Festlegungen fur Mértel und Mauerwerks-
bau
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau

Unverputztes Mauverwerk

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
DIN 18157 Ausfohrung keramischer Bekleidungen

im Dinnbettverfahren

DIN EN 12004 Mértel und Klebstoffe fur Fliesen u. Platten
- Definitionen und Spezifikationen
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Glossar

Anschlussfugen

Zwischen den Belégen und angrenzen-
den Bauteilen, auch festen Einbauten,
kénnen Ansch|ussfugen erforderlich sein.
Diese werden in der Regel in der Dicke
des Belagstoffs, falls erforderlich auch bis
auf die Ansetz- bzw. Verlegeflache
ausgefuhrt.

Belegereife

Werden harte Belagsstoffe wie kerami-
sche Fliesen oder Naturstein auf junge
Lastverteilungsschichten aufgebracht, die
schwimmend verlegt sind, so besteht auf
Grund des Schwindens und Verformens
ein hohes Schadensrisiko. Aus diesem
Grund sollte das Uberschusswasser bei
einem schwimmenden Estrich méglichst
ausdiffundiert sein, bevor eine Verlegung
mit harten Belagsstoffen erfolgt.Die
Uberprifung der Belegreife einer
Lastverteilungsschicht erfolgt mit Hilfe der
CM-Messmethode. Die notwendigen
Werte zur Feststellung der Belegreife
hangen von der Art des Bindemittels in
der Lastverteilungsschicht und dem
vorgesehenen Belag ab.

Bewegungsfugen

AuBere Einflusse, wie Belastungen und
unterschiedliches Verhalten der Werkstof-
fe bei Temperaturschwankungen bedin-
gen Spannungen zwischen den verwen-
deten Baustoffen. Diese Spannungen sind
durch geeignete Anordnung von Bewe-
gungsfugen auf ein schadensfreies Maf
zu reduzieren.

Buttering-Floating-Verfahren

Ein Verfahren, um méglichst hohlraumfreies
Verlegen zu gewdhrleisten. Der Verlege-
mértel wird dazu sowohl auf dem
Untergrund, als auch auf der Plattenriick-
seite aufgefragen.

Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
Estriche dieser Art werden aus Calciumsul-
fat (Anhydritbinder) als Bindemittel,
Wasser und ggf. weiteren Zuschlégen
hergestellt und sind in hohem MafBe
feuchtigkeitsempfindlich.

CM-Gerat

Die CM-Mebung (Calciumcarbid-Metho-
de) dient der Bestimmung des Wasserge-
halts (Restfeuchte) eines Untergrundes und
beruht auf der Reaktion des Wassers in
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der Mértelprobe mit dem Calciumcarbid.
Zur Prifung wird dem Estrich ein Probe
entnommen, fein zerkleinert, verwogen
und in dem Druckgefal (CM-Gerét) mit
dem Calciumcarbid in Reakfion gebracht.
Nach Ablauf der Reaktion kann iber das
gerdteeigene Manometer unter
Anwendung von Umrechnungstabellen
der Wassergehalt in Gewichtsprozent
abgelesen werden.

Dickbettverfahren

Die angefeuchteten Fliesen werden
auf einer dicken Zementmértelschicht
verlegt, wobei der Mértel Unregel-
maBigkeiten des Untergrundes
ausgleicht. Die Mérteldicke befrégt
15-50 mm.

Dinnbettverfahren

Hierbei werden die Fliesen in einer
maximal 5 mm dicken Kleberschicht
verlegt. Der Kleber kann dabei ein
hydrouhscher Dinnbettmortel, ein
Dispersionskleber oder ein Epoxidharz-
kleber sein. Das Verfahren setzt allerdings
planebene Untergrinde voraus, da das
dinne Bett nur leichte Nivellierungen
zulgsst. Das Bett wird dabei mit einem
Zahnkamm durchkémmt, die Zahnungsgro-
e hangt vom Fliesenformat ab.

Dispersionskleber

In der Regel gebrauchsfertige und hoch
verformungsféhige Kleber, die vorwie-
gend im Dunnbettverfahren im Ge-
baudeinneren zum Einsatz kommen.

Ettringit

Das Aufbringen von zementéren Mérteln
auf Gips férdert bei Feuchtigkeitseinwir-
kung die Bildung des Minerals Ettringit.
Die daraus resultierende erhebliche
VolumenvergréBerung fuhrt zu Festigkeits-
verlusten in der Verbundzone.

Feldbegrenzungsfugen

Bei Dehnungsfugen im Belag, die als
Feldbegrenzungsfugen angelegt werden
sollen, sind die Fugen bis auf den
tragenden Untergrund bzw. die Abdich-
tung auszubilden.

Fugenbreite
Ein wichtiges Kriterium bei der Wahl der
Fugenbreite ist die Beschaffenheit und die

MaBgenauigkeit des keramischen
Belagmaterials.

Gebéudetrennfugen

Bauwerksfugen sind durch alle tragenden
und nichfragenden Gebaudeteile
durchgehend und missen im Belag an der
gleichen Stelle und gemah der, in der
Bauplanung vorgesehenen Breite
ausgebildet werden.

Klassifizierung von Verlege-
morteln nach DIN EN 12004;
Definitionen:

C = zementhaltiger Mértel

D = Dispersionsklebstoff

R = Reakfionsharzklebstoff

1 = Klebstoff/Mértel fir normale

Anforderungen

2 = Klebstoff/Martel fir erhohte
Anforderungen

F = schnellerhartender Klebstoff/Maortel
(Fast)

T = Klebsfoff/Mértel mit verringertem
Abrutschen (Thixotropie)

E = Klebstoff/Mértel mit verlangerter
offener Zeit (Extended)

S1= Verformbare Dinnbettmértel S1
Verformung 2,5 mm <t<5mm
S2=hochverformbare Dinnbettmértel S2

Verformung t> 5 mm

Klebeoffene Zeit

Die Zeit, in der die Fliese nach dem
Aufkémmen des Kleberbetts eingelegt
sein muss, um eine optimale Haftung zu
gewdhrleisten, wird als klebeoffene Zeit
oder Einlegezeit bezeichnet.

Kristalline Wasserbindung
Verlegemértel mit kristalliner Wasserbin-
dung, sind gekennzeichnet durch eine
hohe Abbindegeschwindigkeit. Das
Wasser wird in kristalline Form eingebun-
den und biefef so Schutz vor Schisselun-
gen und Verfarbungen bei Natursteinen.

Mittelbettverfahren

Dieses Verfahren erlaubt bei der Verle-
gung von Fliesen und Platten, im Unter-
schied zum Dinnbettverfahren (1 - 5 mm),
noch geringfigiges Ausgleichen des
Untergrundes. Beim Mittelbettverfahren
befragt die Schichtdicke des Fliesenmor-
tels bzw. -klebers zwischen 5 - 15 mm. Im
Vergleich zum klassischen Dickbett



(15 - 50 mm) wird dagegen schon
erheblich Gewicht eingespart.

Prifzeugnisse

Prifzeugnisse dienen dem Nachweis der
zugesicherten Materialeigenschaften
durch den Hersteller und werden von
sffentlichen Materialprifanstalten nach
geltenden Normen und Prifrichtlinien
erstellt. Hinweise auf vorhandene
Prifzeugnisse finden sich in den
technischen Merkblattern der Produkte.

Randfugen

Bei Wandibergéngen, als auch bei
Bauteilen, die eine Durchdringung des
Belages darstellen, sind Randfugen
erforderlich. Diese sind wie Feldbegren-
zungsfugen auszubilden.

Restfeuchte

Ob Estrich, Fliesenkleber oder Fugen-
mértel, alle hydraulisch abgebundenen
Werkstoffe beinhalten auch nach ihrem
Einbau noch einen gewissen Anteil an
Wasser: Die so genannte Restfeuchte.
Ein Zementestrich, auf Trennlage oder
Dammung, ist beispie|sweise erst mit
einem Fliesenbelag belegbar, wenn nur
noch 2 % oder weniger Restfeuchte
messbar sind. Das restliche Wasser
dunstet, bis auf eine kleine Menge
(Haushaltsfeuchte), noch tber Jahre

hinweg langsam aus. Der damit verbunde-

ne Volumenverlust macht sich in Schwin-
dungen und Formverénderungen
bemerkbar.

Reaktionsharzkleber und
Reaktionsharzfugenmassen
Diese, meist 2-komponentigen Systeme

kommen bei besonders hohen Anforderun-

gen an die Chemikalienbestandigkeit und
die mechanische Belastung zum Einsatz,
wie sie bei Anwendungen in Industrie-,
Gewerbe- und im Schwimmbadbereich
erforderlich werden kénnen.

Schallbriicken

Ein direkter Kontakt zwischen den
Bauksrpern (Wand, Decke, Boden usw.|
kann eine Schallausbreitung begiinstigen.
Um solche, als Schallbricken bezeichnete
Ausfuhrungen zu vermeiden, werden
schallerzeugende Bauteile mit einer
Dammung abgetrennt. Beispielsweise

wird zwischen Estrich und Wand im
Anschlussbereich ein Randdammstreifen
gegen die Ubertragung von Trittschall
eingesefzt.

Scheinfugen

Im frischen Estrich als Sollbruchstellen
eingerichtete Trennfugen dienen dazy,
baustoffbedingte Schwindungen in
frischem Estrich aufzunehmen. Diese, in
der Regel durch Einschneiden des Estrichs
auf max. der halben Estrichstérke
hergestellten Fugen werden nach
Beendigung der Schwindungsprozesse
mit Injektionsharzen vergossen. Eine
Berucksichtigung dieser Fugen bei der
Herstellung von Bodenbeldgen ist nicht
erforderlich.

Schnellkleber

Diese Kleber verfigen iber ein schnelles
Abbindeverhalten. Die Korrigierzeiten
werden dadurch zwar in der Regel kiirzer,
iedoch fritt eine kurzfristige Wasserbin-
dung ein. Dies ist vor allem bei verfér-
bungsgefahrdeten Natursteinsorten und
zeitbedréingten Arbeiten von Vorteil.

Schwindung

Unter Schwindung wird die Verkirzung
eines Baustoffes wihrend seiner Aushar-
tung/ Trocknung verstanden.

Topfzeit

Mit Topfzeit wird die maximale Verarbei-
tungsdauver des angemischten Materials
bezeichnet.

Trockenestrich/Fertigteilestrich
Ein Trockenestrich wird nach dem
Baukastenprinzip aus vorgefertigten
Plattenelementen iber Nuten miteinander
verklebt oder verschraubt. Die Elemente
bestehen zumeist aus zwei bis drei Lagen.
Die Vorteile dieser einfachen Unterkonst-
ruktionen sind, dass das Esfrichsystem
keine Feuchtigkeit (vgl. Haushaltsfeuchte)
ins Haus ,bringt” und sofort begehbar ist.
Auch ist bei Systemen mit Gips zu
berucksichtigen, dass ihr Einsatz durch die
hohe Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit in
Nassrgumen eingeschrénkt wird (nur bei
Einsatz einer Verbundabdichtung) und
sich im AuBenbereich verbietet.
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Sie haben lhr Projekt - wir haben die Losungen dafur. Vertrauen Sie
bei der Fliesen-, Naturstein- und Estrichverlegung auf komplette Syste-
me fir unterschiedlichste Anwendungsfélle.

SCHOMBURG bietet Ihnen fir jede Anwendung die richtige Lsung
und fur jede L&sung die richtigen Produkte. Grundierungen, Bodenaus-
gleichsmassen, Abdichtungen, Fliesenkleber, Fugenmértel - auf unserer
Website finden Sie fir |hr Projekt eine Palefte exakt aufeinander
abgestimmter Produkte.

schomburg.de
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Technischer Service

Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-6612

Weitere Informationen zu lhren persénlichen Ansprechpartnern vor Ort oder
lhrer regionalen Zugehérigkeit finden Sie unter www.schomburg.de
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Die Unternehmensgruppe SCHOMBURG
entwickelt, produziert und verireibt System-
Baustoffe fir die Bereiche:

* Bauwerksabdichtung /“instandsefzung
* Fliesen-/Naturstein-/Estrichverlegung
* Bodenschutz-/Beschichtungssysteme
* Befontechnologie

National und international zeichnet
SCHOMBURG seit tber 80 Jahren eine im
Markt anerkannte Entwicklungskompetenz
aus. System-Baustoffe aus der eigenen
Produktion geniePen weltweit ein hohes
Ansehen.

Fachleute schatzen die Qualitét und die
Wirtschaftlichkeit der System-Baustoffe, die
Serviceleistungen und somit die Kernkom-
peftenz der Unternehmensgruppe.

Um den hohen Anforderungen eines sich
sttindig weiter entwickelnden Marktes gerecht
zu werden, investieren wir kontinuierlich in die
Forschung und Entwicklung neuer und bereits
bestehender Produkte. Dies garantiert eine
stéindig hohe Produktqualitét zur Zufriedenheit
unserer Kunden.

SCHOMBURG GmbH
Aqudfinstrabe 2-8

D-32760 Detmold (Germany|
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de
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